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前  言
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木质颗粒燃料

1 范围

本标准规定了木质颗粒燃料的主要原料、型号、要求、检验规则和包装运输、储存。
本标准适用于以木本植物为原料生产的颗粒燃料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T212—2008 煤的工业分析方法

GB/T214 煤中全硫的测量方法

NY/T12—1985 生物质燃料发热量测试方法

定量包装商品计量监督管理办法(国家质量技术监督检验检疫总局2005年第75号令)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木质颗粒燃料 woodbasedpelletforfuel
以木本植物为主要原料,经过机械加工致密成型,具有规则形状,直径或截面最大尺寸不大于

12mm的生物质燃料产品。

3.2
抗碎性 shatterstrength
木质颗粒燃料保持原形状的能力。

3.3
破碎率 brokenratio
木质颗粒燃料中小于规定粒度部分的质量占测定质量的百分比。

3.4
表观密度 apparentdensity
木质颗粒质量与颗粒的体积(包括颗粒内部所含的封闭孔隙)的比值。

3.5
吸水复干强度 strengthaftersoakingandre-drying
木质颗粒燃料吸水复干后保持原形状的能力。

3.6
吸湿性 moistureabsorption
木质颗粒燃料吸收空气中水分的能力。
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