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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出。
本标准由全国洗染标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:全国洗染标准化技术委员会、中国商业联合会洗染专业委员会、广东天天洗衣洗

涤连锁有限公司、温州市芬尼斯皮革化工有限公司、北京于世家皮革护理有限公司。
本标准主要起草人:王淑媛、潘炜、王厚增、卢志基、鲍利聪、于锦山、任树成、贾润泽、冯金娜、陈茜。
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光面革皮衣护理规范

1 范围

本标准规定了对光面革皮衣护理的服务要求、操作流程、质量要求及包装与贮存要求。
本标准适用于光面革皮衣清洗、养护、修饰等的经营服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB20400 皮革和毛皮 有害物质限量

SB/T10783 洗染业术语

3 术语和定义

SB/T10783界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了SB/T10783
中的一些术语和定义。

3.1
皮革护理 leathercare
对皮衣、皮具、皮鞋等皮革制品进行清洗、养护、修饰、修复等处理的程序。

3.2
光面革 slick-surfacedleather
由动物生皮制成全粒面、半粒面、修饰面、移膜等特点的皮革。

3.3
龟裂 chapping
皮革表面出现的呈龟甲纹状的不规则裂缝。

3.4
涂饰 coating
为皮革制品涂上化学物质,以使其表面美观、柔软或提供保护的工艺。
[SB/T10783—2012,定义9.17]

3.5
掉浆 decoating
涂层粘着不良或涂层脆裂,导致涂层在干态或湿态摩擦时成泥状脱落,搓揉时成粉状或片状脱落的

缺陷。
[SB/T10783—2012,定义9.28]

3.6
裂浆 cracking
皮革涂层表面开裂的缺陷。
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