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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４５８３的本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国生铁及铁合金标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研

究院。

本部分主要起草人：杨新能、蒋仁贵、何清志、甘国建、颜启光、钟华、李南。
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钒氮合金　氧含量的测定

红外线吸收法

　　警告：使用犌犅／犜２４５８３的本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有

可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４５８３的本部分规定了红外线吸收法测定氧含量。

本部分适用于钒氮合金中氧含量的测定。测定范围（质量分数）：０．１０％～２．００％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４５８３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４０１０　铁合金化学分析用试样的采取和制备。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　原理

试料于电极炉的石墨坩埚中加热熔融，氧生成一氧化碳、二氧化碳气体并由载气流载至红外线检测

器中，根据一氧化碳、二氧化碳具有吸收特定波长红外光的特性，可测得氧的含量。

４　试剂和材料

４．１　高氯酸镁，无水、粒状。

４．２　碱石棉，粒状。

４．３　玻璃棉。

４．４　镍篮，７ｍｍ×１２ｍｍ。

４．５　锡囊，５ｍｍ×１１ｍｍ或５ｍｍ×１７ｍｍ。

４．６　稀土氧化铜。

４．７　载气，氦气，纯度大于９９．９％。

４．８　动力气源，氮气或压缩空气，其杂质（水和油）含量小于０．５％。

４．９　高温石墨坩埚，１０ｍｍ×２０ｍｍ。

５　仪器及设备

５．１　定氧仪，空白小于０．００００５％；显示灵敏度为０．０００１％；精密度为０．０００２％；脉冲加热炉功率不

小于６．６ｋＷ（炉温不低于２５００℃）。其装置连接图如图１。
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