
书书书

犐犆犛３７．１００．０１
犃１７

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１８３５９—２００９
代替ＧＢ／Ｔ１８３５９—２００１

中小学教科书用纸、

印制质量要求和检验方法

犌犲狀犲狉犪犾狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犪狀犱狋犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊狅犳狆犪狆犲狉

犪狀犱狆狉犻狀狋犻狀犵狇狌犪犾犻狋犻犲狊犳狅狉狆狉犻犿犪狉狔犪狀犱狊犲犮狅狀犱犪狉狔狊犮犺狅狅犾狋犲狓狋犫狅狅犽狊

２００９０７１６发布 ２００９１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　技术要求 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　成品批质量抽检方法 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　检验方法 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　包装、运输、贮存 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅／犜１８３５９—２００９



前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８３５９—２００１《中小学教科书用纸、印制质量标准和检验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８３５９—２００１相比，主要变化如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求对标准格式进行了修改。

———修改了标准的名称，将原标准名称中的“标准”更改为“要求”。

———对纸张的分类及使用方法重新表述，新增涂布美术印刷纸和彩色胶版印刷纸的纸张类型，修改

原标准中纸张的技术要求。

———增加纸张吸水性的定量技术要求和检验方法，取代原标准中施胶度的定量技术要求和检验

方法。

———增加制版方面的技术要求和检验方法。

———增加覆膜质量的定量技术要求和检验方法。

———增加胶粘订书刊粘接强度的定量技术要求及检验方法。

———增加教科书成品批量抽检办法。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：人民教育出版社、中国制浆造纸研究院、芬欧汇川（常熟）纸业有限公司、河南银鸽

实业投资股份有限公司、安徽新华印刷股份有限公司、河南第一新华印刷厂。

本标准起草人：沙晓青、陈曦、蔡京生、郭绪、谢志强、邢红权、袁晓宇、韩四喜、黄志军、徐汉宾。

本标准于２００１年首次发布，本次为第一次修订。
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中小学教科书用纸、

印制质量要求和检验方法

１　范围

本标准规定了中小学教科书用纸、制版、印刷、装订等质量要求和检验方法，包括成品批质量抽检方

法及包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于普通中小学使用的各种教科书。中小学教学辅助用书及其他类别的教科书可参照采

用本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．１　纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５６　纸和纸板平滑度的测定（别克法）（ＧＢ／Ｔ４５６—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５６２７：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５７　纸和纸板　耐折度的测定（ＧＢ／Ｔ４５７—２００８，ＩＳＯ５６２６：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５９　纸和纸板伸缩性的测定（ＧＢ／Ｔ４５９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５６３５：１９７８）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸、纸板和纸浆　分析试样水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００８，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＩＳＯ６３８：

１９７８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５４０　纸和纸板吸水性的测定（可勃法）（ＧＢ／Ｔ１５４０—２００２，ｎｅｑＩＳＯ５３５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１５４１　纸和纸板　尘埃度的测定

ＧＢ／Ｔ１５４３　纸和纸板　不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）（ＧＢ／Ｔ１５４３—２００５，ＩＳＯ２４７１：

１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５４５　纸、纸板和纸浆　水抽提液酸度或碱度的测定（ＧＢ／Ｔ１５４５—２００８，ＩＳＯ６５８８：１９８１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７９７４　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定　漫射／垂直法（ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２，ｎｅｑＩＳＯ２４７０：

１９９９）

ＧＢ／Ｔ１０３３５．１　涂布纸和纸板　涂布美术印刷纸（铜版纸）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１１　纸和纸板油墨吸收性的测定法

ＧＢ／Ｔ１２９１４—２００８　纸和纸板　抗张强度的测定（ＩＳＯ１９２４１：１９９２，ＩＳＯ１９２４２：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２３６３　纸和纸板粗糙度的测定（空气泄漏法）　本特生法和印刷表面法（ＧＢ／Ｔ２２３６３—

２００８，ＩＳＯ８７９１２：１９９０，ＩＳＯ８７９１４：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２３６５—２００８　纸和纸板印刷表面强度的测定（ＩＳＯ３７８３：１９８０，ＭＯＤ）

ＣＹ／Ｔ５　平版印刷品质量要求及检验法
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