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1 范围

本文件规定了采用化学分析法测定去除非纤维物质后铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维二组分

混合物纤维含量的方法。

本文件适用于铜改性聚丙烯腈纤维与聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、纤维素纤维（棉、麻、粘胶纤维、莱

赛尔纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维）、聚酯纤维、聚氨酯弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维的二组分混合物。

注：铜改性聚丙烯腈纤维的定性方法参见附录 A，铜改性聚丙烯腈纤维同时满足 A.1～A.4。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 2910.1 纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则

GB/T 2910.3 纺织品 定量化学分析 第 3 部分：醋酯纤维与某些其他纤维的混合物（丙酮法）

GB/T 2910.7 纺织品 定量化学分析 第 7 部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维混合物（甲酸法）

GB/T 2910.10 纺织品 定量化学分析 第 10 部分：三醋酯纤维或聚乳酸纤维与某些其他纤维的

混合物（二氯甲烷法）

GB/T 2910.11 纺织品 定量化学分析 第 11 部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）

GB/T 2910.12 纺织品 定量化学分析 第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些

含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他纤维的混合物（二甲基甲酰胺法）

GB/T 2910.25 纺织品 定量化学分析 第 25 部分：聚酯纤维与某些其他纤维的混合物（三氯乙

酸/三氯甲烷法）

GB/T 38015—2019 纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
铜改性聚丙烯腈纤维 copper modified acrylic fibre
丙烯腈单体通过铜离子改性而接枝共聚生成聚合物，经纺丝得到的聚丙烯腈改性纤维。

4 铜改性聚丙烯腈纤维与聚酰胺纤维的二组分混合物

4.1 80% 甲酸法

按照 GB/T 2910.7 规定执行。

铜改性聚丙烯腈纤维的 d 值为 1.06。
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