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固体材料微波频段使用波导装置的
电磁参数测量方法

1 范围

本标准规定了在100MHz~40GHz频率范围使用波导装置测量各向同性非旋磁固体材料的复相

对介电常数和复相对磁导率方法。
本标准适用于在100MHz~40GHz频率范围使用波导装置对各向同性非旋磁固体材料的复相对

介电常数和复相对磁导率测量。对于无磁性的固体材料,本标准可单独测量固体材料的复相对介电

常数。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4365 电工术语 电磁兼容

GB/T9637—2001 电工术语 磁性材料与元件

GB/T11449.2 波导法兰盘 第2部分:普通矩形波导法兰盘规范

GB/T11450.2 空心金属波导 第2部分:普通矩形波导有关规范

3 术语和定义

GB/T4365和GB/T9637—2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
旋磁效应 gyromagneticeffect
在静磁场作用下的材料或介质的磁化强度经过扰动后,通过其基本磁偶极子绕该静磁场强度方向

的阻尼旋进运动,弛豫返回到平衡状态的效应。
[GB/T9637—2001,定义2.5中221-05-01]

3.2 
非旋磁固体材料 non-gyromagneticsolidmaterials
不具有旋磁效应的固体材料。

3.3 
复相对介电常数 complexrelativepermittivity
复相对介电常数表示为:

εr=ε'r-jεr″=
D
→

ε0E
→

…………………………(1)

  式中:

εr ———复相对介电常数;

ε'r ———实相对介电常数,复相对介电常数的实部;

1

GB/T35679—2017




