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前　　言

　　本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准由西部金属材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：马鸿海、黄永光、张明祥、王永梅、李献军、杨军红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。
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铌及铌合金加工产品牌号和化学成分

１　范围

本标准规定了铌及铌合金加工产品的牌号、化学成分等。

本标准适用于各种铌及铌合金加工产品（包括铸锭和半成品）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５０７６（所有部分）　钽铌化学分析方法

３　牌号和化学成分

铌及铌合金加工产品的牌号和化学成分应符合表１的规定。

表１ ％

牌号 Ｎｂ１ Ｎｂ２ ＮｂＺｒ１ ＮｂＺｒ２ ＦＮｂ１ ＦＮｂ２ ＮｂＨｆ１０１

主元素

质量分数

Ｎｂ 余量 余量 余量 余量 余量 余量 余量

Ｚｒ — — ０．８～１．２ ０．８～１．２ — — —

Ｈｆ — — — — — — ９．０～１１．０

Ｔｉ — — — — — — ０．７～１．３

杂质

元素

质量分数

不大于

Ｚｒ ０．０２ ０．０２ — — ０．０２ ０．０２ ０．７

Ｔｉ ０．００２ ０．００５ ０．０２ ０．０３ ０．００５ ０．０１ —

Ｃ ０．０１ ０．０２ ０．０１ ０．０１ ０．０３ ０．０５ ０．０１５

Ｎ ０．０１５ ０．０５ ０．０１ ０．０１ ０．０３５ ０．０５ ０．０１５

Ｏ ０．０１５ ０．０２５ ０．０１５ ０．０２５ ０．０３０ ０．０６０ ０．０２３

Ｈ ０．００１ ０．００５ ０．００１５ ０．００１５ ０．００２ ０．００５ ０．００２０

Ｔａ ０．１０ ０．２５ ０．１０ ０．５０ — — ０．５

Ｆｅ ０．００５ ０．０３ ０．００５ ０．０１ ０．０１ ０．０４ —

Ｓｉ ０．００５ ０．０２ ０．００５ ０．００５ ０．０１ ０．０３ —

Ｗ ０．０３ ０．０５ ０．０３ ０．０５ ０．０５ ０．０５ ０．５

Ｎｉ ０．００５ ０．０１ ０．００５ ０．００５ ０．００５ ０．０１ —

Ｍｏ ０．０１０ ０．０５０ ０．０１０ ０．０５０ ０．０２０ ０．０５０ —

Ｃｒ ０．００２ ０．０１ ０．００２ — ０．００５ ０．０１ —

注１：Ｎｂｌ、Ｎｂ２、ＮｂＺｒ１、ＮｂＺｒ２、ＮｂＨｆ１０１为真空电弧或电子束熔炼的工业级铌及铌合金材。

注２：ＦＮｂ１、ＦＮｂ２为粉末冶金方法制得的工业铌材。

注３：ＮｂＨｆ１０１未作要求的其他杂质元素总量（质量分数）不大于０．３％。

注４：除ＮｂＨｆ１０１合金外，以上所有牌号的锆、铪元素在需方要求时测定。
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