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前　　言

　　本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由青岛澳通矿业化工有限公司负责起草。

本标准主要起草人：董连鹏、王丽艳、王玉坤。
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异 丁 钠 黑 药

１　范围

本标准规定了异丁钠黑药的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）

内容。

本标准适用于以五硫化二磷、异丁醇、氢氧化钠为原料生产的异丁钠黑药产品，该产品主要用于有

色金属及金、银等贵金属矿石浮选的捕收剂。

２　要求

２．１　牌号、化学结构式和产品形状

异丁钠黑药的牌号、化学结构式和产品形状应符合表１的规定。

表１　异丁钠黑药的牌号、化学结构式和产品形状

牌号 化学结构式 化学名称 产品形状

Ｂ２０４

分子式：Ｃ８Ｈ１８Ｏ２ＰＳ２Ｎａ

结构式：

Ｐ

ＣＨ３ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ

ＣＨ３ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２Ｏ



Ｓ

ＳＮａ

分子量：２６４．３２

（按２００１年国际原子量）

Ｏ，Ｏ二异丁基二硫代磷酸钠 液体

２．２　产品要求

异丁钠黑药的技术指标应符合表２的规定。

表２　异丁钠黑药的技术指标

品种 Ｏ，Ｏ二异丁基硫代磷酸钠／％ ｐＨ

异丁钠黑药 ４９．０～５３．０ １０～１３

２．３　外观质量

异丁钠黑药的外观应为淡黄色至墨绿色液体，不得混有机械杂质。

３　试验方法

３．１　异丁钠黑药产品的化学成分检验方法参照附录Ａ执行或由供需双方协商确定。

３．２　ｐＨ值的测试采用ｐＨ试纸测试。

３．３　外观质量的测定采用目视测定。

４　检验规则

４．１　检查与验收

４．１．１　产品由供方质量监督部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填

写质量证明书。

４．１．２　需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规

定不符时，应在收到产品之日起３０ｄ内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供

需双方共同进行。

４．２　组批

异丁钠黑药应成批提交验收，每批应由同一批次的产品组成。
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