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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１８５１７：２００５《硫化橡胶或热塑性橡胶———硬度测试———介绍与指

南》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１８５１７：２００５。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　删除国际标准的前言；

ｃ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｄ）　增加引言以指导使用。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡标委橡胶物理和化学试验方法分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：广东省计量科学研究院。

本标准起草人：陈明华，高富荣，汤昌社。
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引　　言

　　本标准为硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测试各方面内容提供概括性介绍与指南。

本标准综合了ＧＢ／Ｔ６０３１（ｉｄｔＩＳＯ４８），ＧＢ／Ｔ５３１．１（ｉｄｔＩＳＯ７６１９１）和ＧＢ／Ｔ５３１．２（ｉｄｔＩＳＯ７６１９２）的

内容，是关于硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测试有关知识的概述性文件。另外本标准也介绍了

ＨＧ／Ｔ２４５０（ｉｄｔＩＳＯ７２６７１）等关于表观硬度测试的内容。

硬度是橡胶制品的重要指标。硬度测试由于具有操作简便，成本低和非破坏性等特点，广泛应用于

质量监控场合；硬度还可方便地鉴定一系列硫化橡胶产品的硫化效果和均匀性；它还适用于诊断目的，

以跟踪橡胶材料老化，污染与微孔等问题。

通过本标准可初步认识橡胶硬度测试的有关知识，掌握硬度测试的基本类型，进而根据实际需要选

择合理的硬度测试方法。
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硫化橡胶或热塑性橡胶　硬度测试

介绍与指南

　　警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

１　范围

本标准给出了硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测试的指南。

硬度是材料性能指标之一，本标准旨在认识其重要性，并有助于选择合适的硬度测试方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５３１．１　硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法　第１部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）

（ＧＢ／Ｔ５３１．１—２００８，ｉｄｔＩＳＯ７６１９１：２００４）

ＧＢ／Ｔ５３１．２　硫化橡胶或热塑性橡胶　压入硬度试验方法　第２部分：便携式橡胶国际硬度计法

（ＧＢ／Ｔ５３１．２—２００９，ｉｄｔＩＳＯ７６１９２：２００４）

ＧＢ／Ｔ６０３１　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ４８：

１９９４）

ＨＧ／Ｔ２４１３．２　胶辊表观硬度的测定　邵尔硬度计法（ＨＧ／Ｔ２４１３．２—１９９２，ｉｄｔＩＳＯ７２６７２：

１９８６）

ＨＧ／Ｔ２４５０　胶辊表观硬度的测定　橡胶国际硬度计法（ＨＧ／Ｔ２４５０—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７２６７１：

１９９７）

ＩＳＯ７２６７３　胶辊表观硬度的测定　Ｐ．Ｊ硬度计法

ＩＳＯ１８８９８　橡胶硬度计的校准和检定

３　术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

３．１

　　橡胶国际硬度　犻狀狋犲狉狀犪狋犻狅狀犪犾狉狌犫犫犲狉犺犪狉犱狀犲狊狊犱犲犵狉犲犲狊（犐犚犎犇）

选择合适的硬度标尺，使硬度值０代表材料杨氏模量为０，硬度值１００代表材料杨氏模量为无

穷大。

注：在正常硬度值范围内，应满足如下条件：

ａ）　橡胶国际硬度的增量总是近似地表示相同比例的杨氏模量的增量；

ｂ）　对于高弹性橡胶，橡胶国际硬度与邵尔Ａ型硬度的数值大致相同。

３．２

　　标准硬度　狊狋犪狀犱犪狉犱犺犪狉犱狀犲狊狊（犛）

用具有标准厚度且面积大于所规定最小边缘尺寸的试样，按照ＧＢ／Ｔ６０３１规定的操作程序得到的
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