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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国航空工业集团公司提出。
本标准由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC435)归口。
本标准起草单位:中国航空综合技术研究所、中国航空标准件制造有限公司、上海飞机设计研究院、

沈阳飞机设计研究所。
本标准主要起草人:侯崑、何英、郑建锋、尹振波、邹晓辉。
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航空用铝合金100°沉头孔镶嵌件

1 范围

本标准规定了航空用铝合金100°沉头孔镶嵌件的结构、尺寸和要求。
本标准适用于航空用铝合金100°沉头孔镶嵌件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

MIL-A-8625F 铝及铝合金阳极化处理(Anodiccoatingsforaluminiumandaluminumalloys)

EN3347 航空航天系列 铝合金2024 挤压棒材和型材(Aerospaceseries—Aluminiumalloy
AL-P2024-T8511—ExtrudedbarandsectionAorD)

3 结构、尺寸和要求

3.1 结构和尺寸

镶嵌件的结构和尺寸按图1、表1。
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