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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９）归口。

本标准起草单位：无锡纺织工业协会、无锡贝斯特纺织新材料有限公司、江苏天圣达集团有限公司。

本标准主要起草人：王纪立、王可虎、金永良、唐鹤泰。
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不锈钢纤维与棉涤混纺本色纱线

１　范围

本标准规定了不锈钢纤维与棉涤混纺本色纱线的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和

包装。

本标准适用于不锈钢纤维（净干质量百分率≤３０％）与棉、涤纶混纺的牵切环锭纺机制的本色

纱线。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１０．１　纺织品　定量化学分析　第１部分：试验通则

ＧＢ／Ｔ２９１０．１１　纺织品　定量化学分析　第１１部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）

ＧＢ／Ｔ３９１６　纺织品　卷装纱　单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（ＧＢ／Ｔ３９１６—１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ２０６２：１９９３）　

ＧＢ／Ｔ４７４３　纱线线密度的测定　绞纱法

ＧＢ／Ｔ９９９６．２　棉及化纤纯纺、混纺纱线外观质量黑板检验方法　第２部分：分别评定法

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

３　产品分类和代号

３．１　产品分类

不锈钢纤维与棉涤混纺本色纱线按原料分为：棉不锈钢纤维混纺本色纱线、棉涤不锈钢纤维混纺本

色纱线和涤不锈钢纤维混纺本色纱线。

３．２　产品代号

不锈钢纤维与棉涤混纺本色纱线的原料代号：棉为Ｃ，涤纶为Ｔ，不锈钢纤维为Ｓ。混纺比的写法

规定为：棉含量／涤纶含量／不锈钢纤维含量。例如：棉５０％、涤纶３０％、不锈钢纤维２０％，表示为

Ｃ５０／Ｔ３０／Ｓ２０。　

４　要求

４．１　不锈钢纤维要求

服用织物纱线的不锈钢纤维的单纤维直径应在４μｍ～８μｍ，产业用布纱线的不锈钢纤维的单纤维

直径应在４μｍ～１２μｍ，直径偏差率不大于２．５％。体积质量为７．９６ｇ／ｃｍ
３
～８．０２ｇ／ｃｍ

３，断裂强度为

６００Ｎ／ｍｍ２～１２５０Ｎ／ｍｍ
２，断裂伸长率≥０．８％，比电阻不大于７５μΩ·ｃｍ，无明显疵点和色差，分纤

性良好。

４．２　纤维含量偏差

不锈钢纤维与棉涤混纺本色纱线的棉、涤纶纤维含量允许偏差执行ＦＺ／Ｔ０１０５３，不锈钢纤维含量

偏差下限不大于标称值的５％。
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