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前  言

  FZ/T20015《毛纺产品分类、命名及编号》分为八个部分:
———精梳毛织品;
———粗梳毛织品;
———驼绒;
———造纸毛毯;
———毛毡;
———绒线;
———毛毯;
———长毛绒。
本部分为FZ/T20015的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替FZ/T20015.4—1998《毛纺产品分类、命名及编号 造纸毛毯》和FZ/T25002.1—

1993《造纸毛毯分类、命名、编号》,本部分与FZ/T20015.4—1998相比,除编辑性修改外主要技术变化

如下:
———更新了所采用的规范性引用文件;
———增加了第3章术语和定义;
———修改了原标准第2章分类,改为本标准第4章的“造纸毛毯以制造方式作为分类依据,共分为

机织造纸毛毯、针刺造纸毛毯和底网造纸毛毯三大类产品”;
———修改原标准的命名依据为本部分的5.1“依据造纸毛毯的种类、原料成分、工艺特征命名造纸

毛毯的基本名称”;
———修改了第6章编号方法与代号,补充了“为表示该造纸毛毯经化学处理具有特殊功能可设第

5层次”;
———按照编号方法修改了表1、表2、表3;
———取消了附录A。
本部分由中国纺织工业联合会提出。
本部分由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC209/SC3)归口。
本部分起草单位:上海市毛麻纺织科学技术研究所。
本部分主要起草人:朱婕、诸亦成、张德良、陈思唯、曹宪华。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———FZ/T20015.4—1998;
———FZ/T25002.1—1993。
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毛纺产品分类、命名及编号
造纸毛毯

1 范围

FZ/T20015的本部分规定了造纸毛毯的分类、命名及编号。
本部分适用于机织、针刺和底网三类造纸毛毯,不适用于粘合法、毡缩法制成的造纸毛毯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5706 纺织名词术语(毛部分)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

造纸毛毯 paper-machinefelt
造纸工业生产过程中使用的毛毯,按制造方式来分,有机织、普通针刺和底网造纸毛毯三大类产品。

3.2
机织造纸毛毯 wovenpaper-machinefelt
用含有羊毛成分的纱线,通过织造、缩呢、洗呢、烘干等后整理方法制成的毛毯。

3.3
针刺造纸毛毯 needlepunchedpaper-machinefelt
采用软体纱线、复丝或复丝合股作原料,经织造成有纬基布,或不经织造,在基布或径向纱线上铺设

化纤、羊毛等短纤,经针刺加工、定型等后整理方法制成的毛毯。
3.4

底网造纸毛毯 batton-meshpaper-machinefelt
采用单丝和单丝合股、复丝合股作原料,运用特殊技术织造手段制作单层、双层、多层、叠层(1+1,

1+2,2+2……)等基网,然后经针刺加工、热定型和其他特殊后整理方法制成的造纸毛毯。

4 分类

造纸毛毯以制造方式作为分类依据,共分为机织造纸毛毯、针刺造纸毛毯和底网造纸毛毯三大类

产品。

5 命名

5.1 命名依据

依据造纸毛毯的种类、原料成分、工艺特征命名造纸毛毯的基本名称。
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