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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ是规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准起草单位：上海实业马利画材有限公司、福建新代实业有限公司、宁波松鹤文具有限公司、天

津环球科技包装纸业有限公司、上海金万年实业发展有限公司、青岛昌隆文具有限公司、何如文化用品

（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：王余仁、朱恩、郑成锵、陈熊飞、郑平、方汉本、康登奎、庄鸿。

本标准为首次发布。
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学生用品的安全通用要求

１　范围

本标准规定了学生用品的安全要求、试验方法、检验规则、标识和使用说明等。

本标准适用于未成年学生使用的水彩画颜料、蜡笔、油画棒、指画颜料、橡皮泥、橡皮擦、涂改制品

（修正液、修正带、修正笔）、胶粘剂、水彩笔、书写笔、记号笔、绘图用尺、本册、书包、笔袋、手工剪刀、文具

盒、卷笔刀等学生用品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０１—２００２　化学试剂　标准滴定溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０６—２００３　化学试剂　水分测定通用方法　卡尔·费休法（ｎｅｑＩＳＯ６３５３１：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２７９３—１９９５　胶粘剂不挥发物含量的测定

ＧＢ／Ｔ２９１２．１—１９９８　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）（ＩＳＯ／ＦＤＩＳ

１４１８４１：１９９７，ＥＱＶ）

ＧＢ５２９６．５—２００６　消费者使用说明　第５部分：玩具

ＧＢ６６７５—２００３　国家玩具安全技术规范

ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定　漫射／垂直法（ＩＳＯ２４７０：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９７２２—２００６　化学试剂　气相色谱法通则

ＧＢ／Ｔ１３３５４—１９９２　液态胶粘剂密度的测定方法　重量杯法

ＧＢ１９６０１—２００４　染料产品中２３种有害芳香胺的限量及测定

３　要求

３．１　可迁移元素的最大限量应符合表１规定。

表１

学　生　用　品

元素／（ｍｇ／ｋｇ）

锑

Ｓｂ

砷

Ａｓ

钡

Ｂａ

镉

Ｃｄ

铬

Ｃｒ

铅

Ｐｂ

汞

Ｈｇ

硒

Ｓｅ

油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、橡皮

擦、涂改制品（修正液、修正带、修正笔）、

学生用品的印刷部分、书写笔、记号笔

６０ ２５ １０００ ７５ ６０ ９０ ６０ ５００

指画颜料、橡皮泥 ６０ ２５ ２５０ ５０ ２５ ９０ ２５ ５００

３．２　涂改制品（修正液、修正带、修正笔）中有机溶剂苯含量应不超过１０ｍｇ／ｋｇ，不应含有氯代烃。

３．３　胶粘剂中有害物质限量值应符合表２的规定。

表２

指　标 游离甲醛／（ｇ／ｋｇ） 苯／（ｇ／ｋｇ） 甲苯十二甲苯／（ｇ／ｋｇ） 总挥发性有机物／（ｇ／Ｌ）

限量值 ≤１ ≤０．２ ≤１０ ≤５０

　　注：苯不能作为溶剂使用，作为杂质其最高含量应不大于表中规定。
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