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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３８３２—１９９２《长毛兔兔毛》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３８３２—１９９２相比主要变化如下：

———增加并修改了术语和定义（１９９２版的第３章；本版的第３章）；

———Ⅰ类兔毛技术指标中增加了平均直径和粗毛率，取消了含杂率（１９９２版的５．１；本版的５．１．１）；

———增加了Ⅱ类兔毛技术要求（本版的５．２．１）；

———增加了不能混有肉兔毛、獭兔毛等其他动物毛的规定（本版５．３．３）；

———增加了笼黄毛、虫蛀毛、重剪毛、草杂毛、癣毛和结块毛应分拣且单独包装的规定（本版５．３．４）；

———增加了公定回潮率为１５％的规定（本版的５．４）；

———增加了标准含杂率为０．１％的规定（本版的５．５）；

———修改了粗毛率检验（１９９２版的６．４；本版的７．１．３）；

———增加了公量检验的方法与计算公式（本版的７．２．３）；

———修改了检验规则的内容，增加了复验和仲裁检验的规定（１９９２版的第７章；本版的第８章）；

———增加了对包装材料和包装尺寸的要求（本版９．１）；

———取消了标签图样，修改了标志的要求与内容（１９９２版的８．２．２；本版９．２．１和９．２．２）；

———增加了防虫蛀、防霉的具体做法（本版９．３．３）；

———增加了在运输过程中，兔毛不得被污染等规定（本版９．４．２）。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：四川省纤维检验局、浙江省纤维检验局、陕西省纤维检验局、江苏出入境检验检疫

局、安徽省纤维检验局。

本标准主要起草人：曾蓉、余素英、鵭秀琴、王晓萍、于春光、赵瑞方、柴捷。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３８３２—１９９２。
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安哥拉兔（长毛兔）兔毛

１　范围

本标准规定了安哥拉兔（长毛兔）兔毛的分类、技术要求、检验方法、检验规则及检验证书、包装、标

志、储存、运输的要求。

本标准适用于安哥拉兔兔毛的质量评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ１３８３５．１　兔毛纤维试验方法　第１部分：取样

ＧＢ／Ｔ１３８３５．２　兔毛纤维试验方法　第２部分：平均长度和短毛率　手排法

ＧＢ／Ｔ１３８３５．３　兔毛纤维试验方法　第３部分：含杂率、粗毛率和松毛率

ＧＢ／Ｔ１３８３５．４　兔毛纤维试验方法　第４部分：回潮率　烘箱法

ＧＢ／Ｔ１３８３５．６　兔毛纤维试验方法　第６部分：直径　投影显微镜法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　安哥拉兔毛　犃狀犵狅狉犪狉犪犫犫犻狋犺犪犻狉

从安哥拉兔（长毛兔）身上取得的毛。

３．２　

　　粗毛　犮狅犪狉狊犲犺犪犻狉

直径大于等于３０μｍ，且有两列及以上毛髓而无卷曲的兔毛纤维。

３．３　

　　细毛　犳犻狀犲犺犪犻狉

直径小于３０μｍ的兔毛纤维。

３．４　

　　两型毛　犺犲狋犲狉狅狋狔狆犻犮犪犾犳犻犫狉犲狊

在一根纤维上，同时具有粗毛和细毛特征的兔毛纤维。

３．５　

　　平均长度　犪狏犲狉犪犵犲犾犲狀犵狋犺

以各组纤维根数为权的纤维平均长度值。

３．６　

　　短毛率　狆犲狉犮犲狀狋犪犵犲狅犳狊犺狅狉狋犺犪犻狉

长度小于等于２０ｍｍ的兔毛纤维总根数除以试样总根数，以百分率表示。
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