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前　　言

　　本标准的４．１、４．２和７．１为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准修改采用ＪＩＳＭ７６１５—１９８７《铍铜合金防爆用工具类》。

本标准与ＪＩＳＭ７６１５—１９８７相比，主要差异如下：

———本标准删去一字旋具强度的相关内容；

———本标准增加了第６章“检验规则”；

———本标准增加了第７章“标志、包装、运输、贮存”。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国五金制品标准化委员会归口。

本标准起草单位：国家轻工业防爆工具质量监督检测中心、天津市五金工具研究所、天津市测量仪

器一厂、沧州渤海防爆特种工具有限公司、石家庄市辛达防爆工具厂、石家庄市宇鑫防爆工具有限责任

公司。

本标准主要起草人：彭宏儒、冉玉田、张培汉、刘凤祥、付景义、王丙午、李志才。

本标准为首次发布。
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铍铜合金防爆工具

１　范围

本标准规定了铍铜合金防爆工具分类、规格尺寸、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、

贮存。

本标准适用于矿山、工厂以及船舶、车辆、飞机、油田、化工、军工、火药、油库、油站等行业在生产、储

运过程因机械火花可能引起爆炸的环境中所使用的铍铜合金防爆工具。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属材料　洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标

尺）（ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００９，ＩＳＯ６５０８１：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７０１　低碳钢热轧圆盘条

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５３０５　手工具包装、标志、运输与贮存

ＧＢ／Ｔ２３１６３　铍铜合金工具类防爆性能试验方法

３　分类和规格尺寸

３．１　分类

铍铜合金防爆工具的分类见表１。

表１

序号 类　　型 根据开口划分 根据开口及柄部 根据其他特征划分

１ 单头呆扳手 单头 — 圆型

２ 双头呆扳手 双 头 — 圆型

３ 錾子 — — —

４ 圆头锤 — — —

５ 八角锤 — — —

６ 桶盖扳手 — — 平板型

７ 活扳手 — — —

８ 管子钳 — ２３° —

９ 一字旋具 — — 普通型

１０ 单头梅花扳手 单 头 １５°，４５° —
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