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前  言
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本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。
本标准起草单位:国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所、中认国证(北京)评价技术服

务有限公司、上海色瑞斯认证有限公司、北京五洲恒通认证有限公司、青海省质量技术监督局、青海省纤

维检验局、青海藏羊地毯(集团)有限公司。
本标准主要起草人:杨泽慧、孙春艳、王茂华、孙璐、袁才勇、刘宗岸、虞维静、曲丽、王振、崔永慧、

尤乐、杨少慧、程哲琼、陈江涛、马占海、王学农、马新民、李青立、孙迎。
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有机羊毛地毯认证技术规范

1 范围

本标准规定了有机羊毛地毯的原料、投入品以及加工过程、产品质量和环境保护的认证要求。
本标准适用于非染色的有机羊毛地毯的认证。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB4287 纺织染整工业水污染物排放标准

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T14252 机织地毯

GB/T15050 手工打结羊毛地毯

GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T17593 纺织品 重金属的测定

GB/T18412 纺织品 农药残留量的测定

GB/T18414.2 纺织品 含氯苯酚的测定 第2部分:气相色谱法

GB/T18885—2009 生态纺织品技术要求

GB/T19630(所有部分) 有机产品

GB/T20382 纺织品 致癌染料的测定

GB/T20383 纺织品 致敏性分散染料的测定

GB/T20384 纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定

GB/T20385 纺织品 有机锡化合物的测定

GB/T20386 纺织品 邻苯基苯酚的测定

GB/T22768 手工打结藏毯

GB/T23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T23345 纺织品 分散黄23和分散橙149染料的测定

GB/T24279 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定

GB/T24281 纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法

3 术语和定义

GB/T19630中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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