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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准由深圳市万达杰塑料制品有限公司、深圳市俊豪塑料制品有限公司、深圳市佳发塑料制品有

限公司、深圳市正旺塑胶制品有限公司、轻工业塑料加工应用研究所、浙江华发生态科技有限公司、惠州

俊豪塑料发展有限公司、国家塑料制品质量监督检验中心（北京）起草。

本标准主要起草人：陈倩、陈家琪、翁云宣、李字义、魏文昌、苏俊铭、郑洪标、张坚洪、沈华峰。
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塑料购物袋的快速检测方法与评价

１　范围

本标准规定了塑料购物袋的抽样、感官、标识、厚度、宽度和长度偏差、承重性能和评价快速检测方

法和评价。

本标准适用于以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋。

本标准也适用于塑料与其他材料复合的购物袋。

本标准仅适用于塑料购物袋的现场快速检验与评价，不适用于塑料购物袋仲裁检验、日常质量控制

和型式检验等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２１６６０—２００８　塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求

ＧＢ／Ｔ２１６６１—２００８　塑料购物袋

３　抽样

样品从塑料购物袋使用场所或储存处随机抽取，数量见表１。

表１　抽样数量 单位为个

抽样基数 样本数量

≤１５ ３

１６～２５ ５

２６～５０ ８

５１～９０ １３

９１～１５０ ２０

１５１～２８０ ３２

２８１～５００ ５０

≥５０１ ８０

４　感官

４．１　试验方法

在自然光线下目测塑料购物袋的外观。

目测塑料购物袋印刷图案和文字是否完整。

打开塑料购物袋，闻其有否异嗅。

４．２　要求

袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔（不包括透气孔）、皱折（不包括折边等正常折叠

引起的折痕）等瑕疵。

１

犌犅／犜２１６６２—２００８




