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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５５５《钼精矿化学分析方法》包括１１个部分：

ＹＳ／Ｔ５５５．１　钼精矿化学分析方法　钼量的测定　钼酸铅重量法

ＹＳ／Ｔ５５５．２　钼精矿化学分析方法　二氧化硅量的测定　硅钼蓝分光光度法和重量法

ＹＳ／Ｔ５５５．３　钼精矿化学分析方法　砷量的测定　原子荧光光谱法和ＤＤＴＣＡｇ分光光度法

ＹＳ／Ｔ５５５．４　钼精矿化学分析方法　锡量的测定　原子荧光光谱法

ＹＳ／Ｔ５５５．５　钼精矿化学分析方法　磷量的测定　磷钼蓝分光光度法

ＹＳ／Ｔ５５５．６　钼精矿化学分析方法　铜、铅、铋、锌量的测定　火焰原子吸收光谱法

ＹＳ／Ｔ５５５．７　钼精矿化学分析方法　氧化钙量的测定　火焰原子吸收光谱法

ＹＳ／Ｔ５５５．８　钼精矿化学分析方法　钨量的测定　硫氰酸盐分光光度法

ＹＳ／Ｔ５５５．９　钼精矿化学分析方法　钾量和钠量的测定　火焰原子吸收光谱法

ＹＳ／Ｔ５５５．１０　钼精矿化学分析方法　铼量的测定　硫氰酸盐分光光度法

ＹＳ／Ｔ５５５．１１　钼精矿化学分析方法　油和水分总含量的测定　重量法

本部分为第１部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５５５．１—２００６《钼精矿化学分析方法　钼量的测定》（原ＧＢ／Ｔ１５０７９．１—１９９４）。

本部分与ＹＳ／Ｔ５５５．１—２００６相比主要变化如下：

———加入氨水沉淀铁和其他杂质前，溶液中加入少量滤纸浆；

———将醋酸铅溶液的加入速度规定为１ｍＬ／３ｓ；

———增加了精密度条款；

———对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：金堆城钼业集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司、江西铜业公司（德兴）矿山新技术开发有限

公司。

本部分主要起草人：王中歧、张江峰、张晓蒲、张敏、田文辉、马永香。

本部分主要验证人：田永红、束斌强、李红军。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５０７９．１—１９９４；

———ＹＳ／Ｔ５５５．１—２００６。
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钼精矿化学分析方法

钼量的测定　钼酸铅重量法

１　范围

本部分规定了钼精矿中钼含量的测定方法。

本部分适用于钼精矿中钼含量的测定。测定范围：≥４０％。

本部分不适用于钨含量大于２％的钼精矿中钼含量的测定。

２　方法提要

试样经硝酸氯酸钾饱和溶液分解，以氨水沉淀杂质，过滤。滤液在乙酸乙酸铵缓冲介质中，用乙

酸铅沉淀溶液中的钼酸根生成钼酸铅，沉淀经过滤，灼烧，称至恒重。氨水分离后残渣中的钼用硫氰酸

盐分光光度法测定后予以补正。

３　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

３．１　混合熔剂：称取５００ｇ无水碳酸钠，２５０ｇ氧化锌，混匀磨细，保存于磨口瓶中。

３．２　硝酸铵。

３．３　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ）。

３．４　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

３．５　氨水（ρ０．９０ｇ／ｍＬ）。

３．６　硝酸氯酸钾饱和溶液。

３．７　盐酸（１＋１）。

３．８　盐酸溶液（１＋１９）。

３．９　硫酸（１＋１）。

３．１０　氨水（１＋１）。

３．１１　氨水溶液（３＋９７）。

３．１２　氢氧化钠溶液（２００ｇ／Ｌ）。

３．１３　乙酸乙酸铵缓冲溶液：称取２５０ｇ乙酸铵于１０００ｍＬ烧杯中，加入５００ｍＬ水溶解后，加入

１５０ｍＬ乙酸，过滤后，用水稀释至１０００ｍＬ，混匀。

３．１４　三氯化铁溶液（４８ｇ／Ｌ）：称取４８ｇ三氯化铁（ＦｅＣｌ３·６Ｈ２Ｏ）溶于５０ｍＬ盐酸（３．３）中，以水稀释

至１０００ｍＬ，混匀。

３．１５　硝酸铵溶液（３０ｇ／Ｌ）：称取３０ｇ硝酸铵溶于１０００ｍＬ水中，用氨水（３．１０）调至ｐＨ８～ｐＨ９。

３．１６　乙酸铵溶液：量取２５ｍＬ乙酸乙酸铵缓冲溶液（３．１３），以水稀释至５００ｍＬ，混匀。

３．１７　乙酸铅溶液（１８ｇ／Ｌ）：称取１８ｇ乙酸铅于１０００ｍＬ烧杯中，加入１５ｍＬ冰乙酸、８０ｍＬ水溶解，

过滤后用水稀释至１０００ｍＬ。

３．１８　硫氰酸钾溶液（３００ｇ／Ｌ）。

３．１９　硫脲溶液（５０ｇ／Ｌ）。

３．２０　硫酸硫酸铜溶液：称取１ｇ硫酸铜（ＣｕＳＯ４·５Ｈ２Ｏ）于１０００ｍＬ烧杯中，加入１０００ｍＬ硫酸

（３．９）溶解，混匀。
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