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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO9015-2:2003《金属材料焊缝破坏性试验 硬度试验 第

2部分:焊接接头显微硬度试验》(英文第一版)。
本标准在文本结构和技术内容方面与ISO9015-2:2003一致,但根据我国编写标准的有关规定做

了如下编辑性修改:重新编写了前言,代替ISO9015-2:2003的前言。
本标准由全国焊接标准化技术委员会(SAC/TC55)提出并归口。
本标准起草单位:上海材料研究所、耐博检测技术(上海)有限公司、哈尔滨焊接研究所。
本标准主要起草人:王春亮、杨力、陆慧、王滨、章利球、栾敬岳。
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金属材料焊缝破坏性试验
焊接接头显微硬度试验

1 范围

本标准规定了硬度梯度大的金属材料焊接接头横截面显微硬度试验。依据ISO6507-1进行维氏

硬度试验,通常使用的试验力范围为0.98N到小于49.03N(HV0.1到小于HV5)。
注:硬度试验应确保测出焊缝金属和两侧母材(两侧母材为不同金属材料)的最高硬度和最低硬度。

本标准规定的焊缝硬度试验使用的试验力不包括ISO9015-1规定的大于等于49.03N的试验力。
本标准不适用于窄焊缝试样的硬度试验,例如激光焊和电子束焊焊缝。
本标准适用于金属材料焊接接头横截面显微硬度试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
ISO6507-1:2005 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法(Metallicmaterials—Vickers

hardnesstest—Part1:Testmethod)

3 原理

显微硬度试验应按ISO6507-1要求进行。
显微硬度可以标线测定(R)或单点测定(E)。
当焊缝的类型与示例类型不同时,测量工艺应适合焊接接头。
除非另有规定,试验的环境温度应为(23±5)℃。

4 符号及说明

符合及其说明见表1,在图1~图3中说明。

表1 符号及说明

符  号 说  明 单  位

E 单点测定 —

H 标线测定时测点中心距表面或熔合线的距离 mm

HAZ 热影响区 —

HVa 维氏硬度 —

L 在热影响区两个相邻检测点中心的距离 mm

R 标线测定 —

t 试样厚度 mm

  a 维氏硬度符号表示按照ISO6507-1规定。
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