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前　　言

　　本标准代替ＦＺ／Ｔ９００５２—１９９３《弹性针布产品分类、术语及产品标记》。

本标准与ＦＺ／Ｔ９００５２—１９９３相比，主要变化如下：

———修改了标准名称；

———增加了规范性引用文件（见第２章）；

———删去了弹性针布分类（１９９３年版的第２章）；

———重新定义了术语（１９９３年版的第３章；本版的第３章）；

———删去了弹性针布产品代号编法（１９９３年版的第４章）；

———删去了附录（１９９３版的附录Ａ和附录Ｂ）。

ＦＺ／Ｔ９００５２—２００４是弹性针布系列标准之一。下面列出了这些标准以及将代替的标准：

ａ）　弹性针布术语和定义（代替ＦＺ／Ｔ９００５２—１９９３）；

ｂ）　弹性针布（代替ＦＺ／Ｔ９３０２０—１９９３、ＦＺ／Ｔ９３０２１—１９９３和ＦＺ／Ｔ９３０２３—１９９３）；

ｃ）　梳棉机用弹性盖板针布（代替ＦＺ／Ｔ９３０１９—１９９３）。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由陕西纺织器材研究所归口。

本标准主要起草单位：陕西纺织器材研究所、上海远东钢丝针布有限责任公司、无锡市猫头鹰纺织

器材有限公司、白银华源钢丝针布厂、南通金轮针布有限公司、青岛纺机绿环工程有限公司。

本标准主要起草人：赵玉生、陈翔鸿、陈海涛、高义平、周建平、刘同安。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６２０９—１９８６、ＦＺ／Ｔ９００５２—１９９３。
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弹 性 针 布 术 语 和 定 义

１　范围

本标准规定了弹性针布的基本术语和定义。

本标准适用于纺织生产中梳理棉、毛、麻等各种纤维的弹性针布，也适用于纺织工业对机织、针织、

经编织物等进行起毛整理的弹性针布，其他用途的弹性针布也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３４７　针布钢丝

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

弹性针布　犳犻犾犾犲狋犮犾狅狋犺犻狀犵

由底布和梳针构成的条、块状挠性体。

弹性针布的结构见图１。

图１　弹性针布

３．１．１

纵向　犾犲狀犵狋犺狑犪狔狊

底布中织物的经向。

３．１．２

横向　狋狉犪狀狊狏犲狉狊犲

底布中织物的纬向。

３．２

底布　犳狅狌狀犱犪狋犻狅狀

由棉、麻织物、橡胶、塑料、毛毡等组合粘结而成的挠性层压物。

３．３

梳针　犮犪狉犱狑犻狉犲

具有特定形状的钢丝针。

１

犉犣／犜９００５２—２００４




