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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SCA/TC41)归口。
本标准起草单位:重庆谭木匠工艺品有限公司、中国林业科学研究院林业新技术研究所、中国林业

科学研究院木材工业研究所、重庆市万州区自强木业有限公司、义乌市春姑娘工艺品厂。
本标准主要起草人:张义春、刘君良、廖恒、虞华强、柴宇博、罗洪平、孙柏玲、陈春仙。
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梳    篦

1 范围

本标准规定了梳篦的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于以木、竹材料为主体制成的梳篦。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T1720—1979 漆膜附着力测定法

GB/T1933—2009 木材密度测定方法

GB/T1937—2009 木材顺纹抗剪强度试验方法

GB/T1958—2004 产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB24613—2009 玩具用涂料中有害物质限量

LY/T1788 木材性质术语

3 术语和定义

LY/T1788界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
木梳 woodencomb
以木、竹材料为主体制作的毛发梳理用具。

3.2
整体梳 wholecomb
梳背与梳齿由整块材料加工而成的木梳。如图1所示。
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