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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本文件起草单位:吉林省林业科学研究院、华英木业有限公司、吉林省新园木业有限公司、黑龙江省

林业科学院。
本文件主要起草人:沈佳龙、何超、周纯洁、孟黎鹏、刘鑫荣、李杰玲、刘璐、毕立群、周琪、修冬莹、

万劲松、王瑞明、张海霞、赵立志、任拓。
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家具用干燥锯材

1 范围

本文件规定了家具用干燥锯材的术语和定义、要求、检验规则、抽样及判定方法以及标志、包装、运
输和贮存。

本文件适用于家具用未刨光干燥锯材的生产和流通。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1927.4—2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定

GB/T4822 锯材检验

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T6491—2012 锯材干燥质量

GB/T15035—2009木材干燥术语

GB/T17659.2 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第2部分:锯材批量检查抽样、判定方法

GB/T36202—2018 锯材检验术语

3 术语和定义

GB/T4823—2013、GB/T15035—2009、GB/T36202—2018界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
家具用干燥锯材 driedsawntimberforfurniture
用于生产木家具的非刨光干燥锯材。

4 要求

4.1 树种

适合于家具生产的针叶材和阔叶材树种。

4.2 常用规格尺寸

常用规格尺寸应符合表1的要求。
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