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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009的要求进行编写。
本标准使用翻译法等同采用ISO5912:2003《野营帐篷》(英文版)。
本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(eqvISO2768-1:1989)
———GB/T3916—1997 纺 织 品 卷 装 纱 单 根 纱 线 断 裂 强 力 和 断 裂 伸 长 率 的 测 定(eqv
ISO2062:1993)

———GB/T3917.3—2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定

(ISO9073-4:1997,MOD)
———GB/T6529—2008 纺织品 调湿和试验用标准大气(ISO139:2005,MOD)
———GB/T8430—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度:氙弧灯(eqvISO105-B04:

1994)
———GB/T9286—1998 色漆和青漆 漆膜的划格试验(eqvISO2409:1992)
在标准起草过程中,进行了个别编辑性修改。
本标准由中国轻工业联合会提出并归口。
本标准起草单位:中国礼仪用品工业协会、中国文教体育用品协会、浙江泰普森休闲用品有限公司、

浙江永强集团股份有限公司、浙江临亚工艺品有限公司、深圳市棕榈滩露营用品有限公司、宁波格莱特

休闲用品有限公司、扬州金泉旅游用品有限公司、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、东海翔集

团有限公司、北京探路者户外用品股份有限公司、江苏省阿珂姆野营用品有限公司、扬州市产品质量监

督检验所、国家体育用品质量监督检验中心、华东理工大学。
本标准主要起草人:杨宝庆、董丹舟、邵春生、李宏庆、赵年高、陈幼珍、陈百顺、王俊、李毅、李宏来、

金鹏、施江扬、孙庆民、曾会师、易晓俐。
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野 营 帐 篷

1 范围

本标准规定了野营帐篷(以下简称帐篷)要求、测试、使用说明及标识。
本标准适用于3.1定义的以野营及户外为目的的各类帐篷。
注:对于大篷车篷布参见ISO8936以及ISO8937。野营帐篷和大篷车篷布的有关术语见ISO7152。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(ISO105-A02:1993,IDT)
GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(ISO527-1:1993,IDT)
GB/T1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测试 第3部分:薄膜和薄片的实验条件(ISO527-3:

1995,IDT)
GB/T1771—2007 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定(ISO7253:1996,IDT)
GB/T3917.2—2009 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

(ISO13937-2:2000,IDT)
GB/T16422.2—1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯(ISO4892-2:1994,

IDT)
HG/T2580—2008 橡胶或塑料涂覆织物 拉伸强度和拉断伸长率的测定(ISO1421:1998,IDT)
HG/T2582—2008 橡胶或塑料涂覆织物 耐水渗透性能的测定(ISO1420:2001,IDT)
ISO105-B04:1994 纺织品 色牢度测试 B04部分:耐气候影响的色牢度:氙弧灯(Textiles—

Testsforcolourfastness—PartB04:Colourfastnesstoartificialweathering:Xenonarcfadinglamp
test)

ISO139 纺织品 调湿和试验用标准大气(Textiles—Standardatmospheresforconditioningand
testing)

ISO554:1976 调节和/或测试的标准大气 规范(Standardatmospheresforconditioningand/or
testing—Specifications)

ISO2062:1993 纺织品 卷装纱、单纱 断裂强力和断裂伸长的测定(Textiles—Yarnsfrom
packages—Determinationofsingle-endbreakingforceandelongationatbreak)

ISO2409:1992 色漆和清漆 漆膜划格试验(Paintsandvarnishes—Cross-cuttest)
ISO2768-1:1989 一 般 公 差  第 1 部 分:未 注 公 差 的 线 性 和 角 度 尺 寸 的 公 差 (General

tolerances—Part1:Tolerancesforlinearandangulardimensionswithoutindividualtoleranceindica-
tions)

ISO4995:2001 热辊压钢板的结构质量(Hot-rolledsteelsheetofstructuralquality)
ISO7152:1997 野 营 帐 篷 和 大 篷 车 篷 布  词 汇 及 等 效 术 语(Campingtentsandcaravan

awnings—Vocabularyandlistofequivalentterms)
ISO8570:1991 塑料 薄膜和薄板 冻裂温度测定(Plastics—Filmandsheeting—Determination

ofcold-cracktemperature)
ISO8936:2003 大篷车篷布 安全要求(Caravanawnings—Safetyrequirements)
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