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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国铸造标准化技术委员会(SAC/TC54)提出并归口。
本标准负责起草单位:重庆长江造型材料(集团)有限公司。
本标准参加起草单位:通辽市大林型砂有限公司、珠海市斗门福联造型材料实业有限公司、东风汽

车股份有限公司、一汽铸造有限公司。
本标准主要起草人:熊鹰、孙伟民、熊杰、苏瑞芳、谢树忠、徐罗清、万仁芳、赵洪仁。
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铸 造 用 再 生 硅 砂

1 范围

本标准规定了铸造用再生硅砂的术语和定义、分级及牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及包

装、标志、运输和储存等要求。
本标准适用于铸造生产中造型、制芯用再生硅砂(除水玻璃旧砂外)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2684 铸造用砂及混合料试验方法

GB/T5611 铸造术语

GB/T7143 铸造用硅砂化学分析方法

GB/T9442 铸造用硅砂

3 术语和定义

GB/T5611中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
铸造用再生硅砂 reclaimedsilicasandforfoundry
铸造使用过的硅砂旧砂通过再生脱膜等工艺处理后性能满足铸造生产要求的硅砂。

4 分级及牌号

4.1 分级

4.1.1 铸造用再生硅砂按二氧化硅含量分级见表1。

表1 铸造用再生硅砂二氧化硅含量分级

分 级 代 号 最小二氧化硅含量(质量分数/%)

98 98

96 96

93 93

90 90

85 85

80 80

1
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