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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国自然资源部提出。
本文件由全国珠宝玉石标准化技术委员会(SAC/TC298)归口。
本文件起草单位:山东省计量科学研究院、国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司、四川省产品质量

监督检验检测院、广东省珠宝玉石及贵金属检测中心、同济大学、安徽省地质实验研究所(国土资源部合

肥矿产资源监督检测中心)、广东省金银珠宝检测中心有限公司、北京尼高力天光科贸有限公司、山东省

计量检测中心、山东省社会公正计量行有限公司。
本文件主要起草人:李建军、张钧、程佑法、戴苏兰、陈能香、周征宇、戴慧、张向军、杨健、刘海彬、

李海波、王岳、陈大鹏、李雪明、马婷婷、于露、陈珊、陈侃、王磊、苏隽、马霄、胡瑶、金晓婷、左锐、黄准、
丁秀云、李合军、燕菲、杜冉。
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珠宝玉石鉴定 红外光谱法

1 范围

本文件描述了使用红外光谱法鉴定珠宝玉石的方法原理、仪器设备、样品、谱图采集方法的选择、试
验步骤、试验数据处理、主要影响因素和试验报告。

本文件适用于借助中红外至近红外范围光谱对有特征吸收的珠宝玉石进行鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T6040—2019 红外光谱分析方法通则

GB/T16553 珠宝玉石 鉴定

3 术语和定义

GB/T6040—2019、GB/T16553界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
溴化钾粉末压片透射法 transmissionmethodusingKBrpowder
将少量样品粉末与适量溴化钾粉末混合均匀并压结成片,通过透射采集红外谱图的方法。

3.2
直接透射法 directtransmissionmethod
让红外光直接穿过珠宝玉石样品采集红外谱图的方法。

3.3
表面反射法 specularreflectionmethod
采集样品表面反射(镜面反射)的红外光获得反射红外光谱图的方法。
注:由于与反射率(对应折射率)相关,可能需要修正光谱,进行必要的变换。

3.4
衰减全反射法 attenuatedtotalreflectionmethod
用于高吸收样品或样品表面的测定方法,红外光以大于临界角的角度入射到紧贴在样品表面的高

折射率晶体时,由于样品折射率低于晶体,发生全反射,红外光只进入样品极浅的表层,只有某些频率被

吸收,测量这一被衰减了的辐射即得到样品的衰减全反射光谱。
注:衰减全反射,简称ATR。

[来源:GB/T6040—2019,3.15,有修改]

3.5
透过率 transmittance
T
透过样品的红外辐射能与入射的红外辐射能之比。
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