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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２３１７《有质量评定的压电滤波器》分为如下几个部分：

———第１部分：总规范；

———第２部分：使用指南；

———第３部分：分规范　能力批准；

———第３１部分：空白详细规范　能力批准。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２３１７的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３６８１：２０００《有质量评定的压电滤波器　第１部分：总规范》（英文版）。

为便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言；

———将规范性引用文件中的部分ＩＥＣ标准用我国与之对应的国家标准代替。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国电子元件行业协会压电晶体分会。

本部分主要起草人：章怡、姜连生。
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有质量评定的压电滤波器

第１部分：总规范

１　总则

１．１　范围

ＧＢ／Ｔ２２３１７的本部分规定了采用能力批准程序或鉴定批准程序评定质量的压电滤波器的试验方

法和通用性要求。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２３１７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ交变湿热（１２ｈ＋

１２ｈ循环）（ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｅａ和导则：冲击

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．６—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｂ和导则：碰撞

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２９：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．８—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｅｄ：自由跌落（ｉｄｔＩＥＣ

６００６８２３２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正

弦）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—１９９５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｇａ和导则：稳态加速

度（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２７：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１８—２０００　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｂ：盐雾，交变（氯化

钠溶液）（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２５２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—１９９１　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｍ：低压试验方法（ｎｅｑＩＥＣ６００６８

２１３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）
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