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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准负责起草单位：农业部建材产品质量监督检验测试中心、国家建筑材料工业墙体屋面材料质

量监督检验测试中心。

本标准参加起草单位：广州市建材工业研究所、广州市实用建材有限公司、广州市番禺万维建筑装

饰材料有限公司、广州市白云龙归永兴新型建材厂。

本标准主要起草人：吴广声、王保财、白智潜、周炫、张旭升、陈玉冰、田上游、张升泉。

本标准委托农业部建材产品质量监督检验测试中心和国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检

验测试中心负责解释。

本标准为首次发布。
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引　　言

　　为规范混凝土普通砖和装饰砖产品的生产和验收，根据我国墙体材料改革要求，结合近年来该产品

生产和在工业与民用建筑基础、承重、非承重墙体使用的实际情况，制定本标准。

Ⅱ

犖犢／犜６７１—２００３



混凝土普通砖和装饰砖

１　范围

本标准规定了混凝土普通砖和装饰砖的术语、分类、规格、等级与标记、原材料、技术要求、试验方

法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以水泥和砂、碎石或卵石等普通集料为主要原料，或以水泥和陶砂、陶粒或膨胀珍珠

岩等轻集料为主要原料，经原料制备、加压或振动加压、养护而制成，用于工业与民用建筑基础和墙体的

承重、非承重普通砖、装饰砖（以下简称砖）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢＪ６３　混凝土拌合用水

ＧＢ１７５　硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

ＧＢ１３４４　矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ２０１５　白色硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ２５４２　砌墙砖试验方法

ＧＢ６５６６—２００１　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ１２９５８　复合硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ１４６８４　建筑用砂

ＧＢ／Ｔ１７４３１．１—２００１　轻集料及其试验方法　第１部分：轻集料

ＪＣ２０９　膨胀珍珠岩

ＪＣ４６６　砌墙砖检验规则

ＪＣ４８７　超轻陶粒和陶砂

ＪＣ／Ｔ５３９　混凝土和砂浆用颜料及其试验方法

ＪＣ／Ｔ７９０　砖和砌块名词术语

３　术语和定义

ＪＣ／Ｔ４６６、ＪＣ／Ｔ７９０中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

混凝土普通砖　犮狅狀犮狉犲狋犲犮狅犿犿狅狀犫狉犻犮犽狊

规格为２４０ｍｍ×１１５ｍｍ×５３ｍｍ，以水泥和普通集料或轻集料为主要原料，经原料制备、加压或

振动加压、养护而制成，用于工业与民用建筑基础和墙体的实心砖（以下简称普通砖）。

３．２

混凝土装饰砖　犮狅狀犮狉犲狋犲犱犲犮狅狉犪狋犻狏犲犫狉犻犮犽狊
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