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前  言

  本标准的附录A、附录B为规范性附录。
本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。
本标准负责起草单位:中国建筑科学研究院。
本标准参加起草单位:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、广州市建筑科学研究院有限公司、

陕西省建筑科学研究院、北京东方建宇混凝土科学技术研究院、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公

司、上海城建物资有限公司、上海浩赛干粉建材制品有限公司、浙江省建筑科学设计研究院有限公司、北
京敬业达新型建材有限公司、无锡江加建设机械有限公司、浙江方远建材科技有限公司、厦门兴华岳新

型建材有限公司、南京航空航天大学、阿克苏诺贝尔特种化学(上海)有限公司、龙口永强建筑节能材料

有限公司、徐州市超力建筑材料有限公司。
本标准主要起草人:张秀芳、赵霄龙、赵立群、任俊、李荣、路来军、彭军芝、魏民、刘承英、徐国孝、

章银祥、薛国龙、杨晓华、陈义青、高学江、余红发、史淑兰、徐海军、刘殿强、吴建华、林元贵。
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预 拌 砂 浆

1 范围

本标准规定了预拌砂浆的术语和定义、分类和标记、材料、要求、制备、试验方法、检验规则、订货和

交货。
本标准适用于专业生产厂生产的,用于建筑及市政工程的砌筑、抹灰、地面等工程及其他用途的水

泥基预拌砂浆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB8076 混凝土外加剂

GB/T9142 混凝土搅拌机

GB9774 水泥包装袋

GB/T10801.2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T14684 建筑用砂

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T18736 高强高性能混凝土用矿物外加剂

GB50003 砌体结构设计规范

GBJ129 砌体基本力学性能试验方法标准

JC474 砂浆、混凝土防水剂

JC/T547—2005 陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T681 行星式水泥胶砂搅拌机

JC/T906 混凝土地面用水泥基耐磨材料

JC/T907—2002 混凝土界面处理剂

JC/T984 聚合物水泥防水砂浆

JC/T985 地面用水泥基自流平砂浆

JC/T1024 墙体饰面砂浆

JG149—2003 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

JG/T164 砌筑砂浆增塑剂

JGJ63 混凝土用水标准

JGJ/T70 建筑砂浆基本性能试验方法标准

JGJ/T112 天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
1
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