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圆竹家具通用技术条件

1 范围

本标准规定了圆竹家具的分类、要求、检验方法、检验规则及标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于以圆竹为主体框架制成的室内家具。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3324—2017 木家具通用技术条件

GB/T4893.2—2005 家具表面耐湿热测定法

GB/T4893.3—2005 家具表面耐干热测定法

GB/T4893.7—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分:耐冷热温差测定法

GB/T4893.9—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分:抗冲击测定法

GB/T10357.1—2013 家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T10357.2—2013 家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性

GB/T10357.3—2013 家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性

GB/T10357.4—2013 家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性

GB/T10357.5—2011 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T10357.6—2013 家具力学性能试验 第6部分:单层床强度和耐久性

GB/T10357.7—2013 家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T28202—2011 家具工业术语

3 术语和定义

GB/T28202—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
圆竹 bamboo-culm;rawbamboo
原竹 
竹子采伐后,经截根和去除枝梢后保持形圆、中空、有节的竹杆。

3.2
圆竹家具 bamboo-culmfurniture
原竹家具 
以竹杆为主体组成构架或构件,辅以竹条、竹片、竹板、竹编以及其他配件而制成的家具。
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