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前　　言

　　本标准的产品分类和要求参照国际环保纺织协会ＯｅｋｏＴｅｘ
?Ｓｔａｎｄａｒｄ１００《生态纺织品通用及特

殊技术要求》（２００８年第１版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８８８５—２００２《生态纺织品技术要求》，与ＧＢ／Ｔ１８８８５—２００２的主要差异如下：

———标准的英文名称改为“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｏｆｅｃｏｌｏｇｉｃａｌｔｅｘｔｉｌｅｓ”。

———规范性引用文件中增加了ＧＢ／Ｔ２０３８２《纺织品　致癌染料的测定》等９项试验方法标准，取消

了ＯｅｋｏＴｅｘ２００《检测程序》和ＳＮ０７０４《出口皮革手套中铬（六价）含量的检测方法　分光光

度法》。

———婴幼儿的年龄由２４个月改为３６个月。

———取消了表１中装饰材料重金属锑的限量值，对重金属铅增加了“禁止使用铅和铅合金”的注解。

———将表１中四氯苯酚、五氯苯酚及邻苯基苯酚统称为苯酚化合物，其中四氯苯酚的限量改为３个

同分异构体的总量，并对邻苯基苯酚的限量值进行了调整。

———将表１中有机氯载体的名称改为氯苯和氯化甲苯。

———将表１中ＰＶＣ增塑剂的名称改为邻苯二甲酸酯，并在直接接触皮肤用品中增加了对邻苯二甲

酸二（２乙基）己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯和邻苯二甲酸二丁酯总量的限量值。

———表１有机锡化合物中直接接触皮肤用品、非直接接触皮肤用品和装饰材料增加了二丁基锡

（ＤＢＰ）的限量值，全部四类产品增加了三苯基锡（ＴＰｈＴ）的限量值。

———表１中致敏染料的限量值改为５０ｍｇ／ｋｇ。

———表１中取消了一般气味的检测项目，增加了其他染料和禁用纤维两项新内容。

———附录Ａ中增加了一种芳香胺４氨基偶氮苯（见表Ａ．２）、两种致癌染料碱性紫１４和分散橙１１

（见表Ａ．３）及一种致敏染料分散棕１（见表Ａ．４），并增加了两种其他有害染料（见表Ａ．５）。

———附录Ｂ中增加了六种杀虫剂。

———附录Ｅ中增加了两种禁用阻燃剂。

———增加了附录Ｆ“含氯酚”，将原附录Ｆ顺延为附录Ｇ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本标准由国家纺织制品质量监督检验中心负责起草，浙江生态纺织品禁用染料检测中心有限公司

参加起草。

本标准主要起草人：李治恩、李纯、王宝军、卢鸯。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８８８５—２００２。
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生态纺织品技术要求

１　范围

本标准规定了生态纺织品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、取样和判定规则。

本标准适用于各类纺织品及其附件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）（ＧＢ／Ｔ２９１２．１—

２００９，ＩＳＯ１４１８４１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—２００８，ＩＳＯ１０５Ｘ１２：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度（ＧＢ／Ｔ５７１３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｅ０１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定（ＧＢ／Ｔ７５７３—２００９，ＩＳＯ３０７１：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ／Ｔ１７５９３（所有部分）　纺织品　重金属的测定

ＧＢ／Ｔ１８４１２（所有部分）　纺织品　农药残留量的测定

ＧＢ／Ｔ１８４１４（所有部分）　纺织品　含氯苯酚的测定

ＧＢ／Ｔ１８８８６　纺织品　色牢度试验　耐唾液色牢度

ＧＢ／Ｔ２０３８２　纺织品　致癌染料的测定

ＧＢ／Ｔ２０３８３　纺织品　致敏性分散染料的测定

ＧＢ／Ｔ２０３８４　纺织品　氯化苯和氯化甲苯残留量的测定

ＧＢ／Ｔ２０３８５　纺织品　有机锡化合物的测定

ＧＢ／Ｔ２０３８６　纺织品　邻苯基苯酚的测定

ＧＢ／Ｔ２０３８８　纺织品　邻苯二甲酸酯的测定

ＧＢ／Ｔ２３３４４　纺织品　４氨基偶氮苯的测定

ＧＢ／Ｔ２３３４５　纺织品　分散黄２３和分散橙１４９染料的测定

ＧＢ／Ｔ２４２７９　纺织品　禁／限用阻燃剂的测定

ＧＢ／Ｔ２４２８１　纺织品　有机挥发物的测定　气相色谱质谱法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

生态纺织品　犲犮狅犾狅犵犻犮犪犾狋犲狓狋犻犾犲狊

采用对环境无害或少害的原料和生产过程所生产的对人体健康无害的纺织品。

４　产品分类

按照产品（包括生产过程各阶段的中间产品）的最终用途，分为四类：

４．１　婴幼儿用品：供年龄在３６个月及以下的婴幼儿使用的产品。
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