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钽 及 钽 合 金 废 料

1 范围

本标准规定了钽材、钽制品及钽设备生产制造过程中产生的,或废旧设备拆解的钽及钽合金废料的

分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3629 钽及钽合金板材、带材和箔材

GB/T8182 钽及钽合金无缝管

GB/T14841 钽及钽合金棒材

GB/T15076(所有部分) 钽铌化学分析方法

GB16487.7 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废有色金属

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
小块状废料 scrapofsmallblock
小块状废料是指尺寸小于100mm或重量小于2kg的各类废料。

3.2
大块状废料 scrapoflargeblock
大块状废料是指尺寸大于等于100mm或重量为2kg~20kg的各类废料。

3.3
屑状废料 scrapofboringsandturnings
屑状废料是指在生产过程中所产生的机械加工屑,如车屑、刨铣屑及锯屑等。

4 分类

4.1 钽及钽合金废料的牌号包括GB/T3629、GB/T8182、GB/T14841中的所有牌号。

4.2 钽及钽合金废料按形状分为块状废料和屑状废料两类,废料按组别分为8组,按质量分为三级,具
体见表1所示。
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