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前  言
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硅灰的化学分析方法

1 范围

本标准规定了硅灰中二氧化硅、三氧化二铁、氧化镁、烧失量、碱含量、含水量和氯离子的分析方法。
本标准适用于凝聚硅灰和微硅粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

JJG196 常用玻璃量器检定规程

3 试验的基本要求

3.1 质量、体积和结果的表示

质量以克表示,精确至0.0001g。除非另有规定,吸管的体积用mL表示,精确度按JJG196的规

定执行。
测试结果以质量分数计,氯的测试结果的计算与表示至小数点后三位,其他成分均表示至小数点后

二位。

3.2 空白试验

使用等量的试剂,不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验,对得到的测定结果进行校正。

3.3 灼烧

将滤纸和沉淀放入预先已灼烧并恒量的坩埚中,烘干。在氧化性气氛中慢慢灰化,不使之有火焰产

生,灰化至无黑色碳颗粒后,放入高温炉(5.5)中,在规定的温度下灼烧。在干燥器中冷却至室温,称量。

3.4 恒量

经第一次灼烧、冷却、称量后,通过连续对每次15min的灼烧,然后冷却、称量的方法来检查恒定质

量,当连续两次称量之差小于0.0005g时,即达到恒量。

4 试剂和材料

4.1 通则

所用试剂不低于分析纯。用于标定与配制标准溶液的试剂,除另有说明外应为基准试剂。所用水

应符合GB/T6682中规定的三级水要求。
1
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