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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准修改采用ISO20081:2005《锌及锌合金取样方法》(英文版)。
本标准对ISO20081:2005做了编辑性修改,删除ISO20081:2005的目次、前言。
本标准与ISO20081:2005的主要技术性差异如下:
———规范性引用文件中引用了我国标准;
———文字表述符合我国语言习惯和行业用语;
———钻孔取样方法中,增加了对钻孔深度的要求。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研

究所。
本标准主要起草人:李军、王星、冷希学、赵永善、孟庆武、朱东萍。
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锌及锌合金取样方法

1 范围

本标准规定了锌及锌合金的取样方法。
本标准适用于GB/T470和GB/T8738标准中的锌及锌合金。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T470 锌锭(GB/T470—2008,ISO752:2004,MOD)

GB/T8738 铸造用锌合金锭

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
样品 sample
代表产品化学成分的一部分产品。

3.2
试件 testpiece
供分析检测用具有特定形状的材料。

3.3
交货批 consignmentofcastproduct
按发货量接收的产品数量。
注:除非供需双方对取样有其他方面的约定,才能使用该定义。

3.4
样锭 samplingunit
从一交货批中选取的单个铸造产品。

3.5
总样 grosssample
从一交货批中选取的样锭的总和。

3.6
试样 testsample
由总样制得的供选取试料用的样品。

3.7
试料 testportions
从试样中取得的供实际分析用的具有一定数量的样品。
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