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前  言

  GB/T32363《塑料 聚酰胺模塑和挤出材料》分为两个部分:
———第1部分:命名系统和规范基础;
———第2部分:试样制备和性能测定。
本部分为GB/T32363的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO1874-1:2010《塑料 聚酰胺模塑和挤出材料 第1部分:命名系

统和规范基础》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T1040.2—2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

(ISO527-2:1993,IDT);
———GB/T12006.1—2009 塑料 聚酰胺 第1部分:黏数测定(ISO307:2007,IDT);
———GB/T32363.2—2015 塑料 聚酰胺模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定

(ISO1874-2:2012,IDT)。
本部分由中国石油和化学工业联合会提出。
本部分由全国塑料标准化技术委员会工程塑料分技术委员会(SAC/TC15/SC9)归口。
本部分负责起草单位:金发科技股份有限公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。
本部分参加起草单位:珠海万通化工有限公司、江苏金发科技新材料有限公司。
本部分主要起草人:刘奇祥、袁绍彦、叶南飚、张永、夏建盟、石鑫、姜苏俊、孙东海、刘力荣。
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塑料 聚酰胺模塑和挤出材料
第1部分:命名系统和规范基础

1 范围

GB/T32363的本部分规定了聚酰胺模塑和挤出材料的命名系统。
聚酰胺模塑和挤出材料种类包括 PA6、PA66、PA69、PA610、PA612、PA11、PA12、PAMXD6、

PA46、PA1212、PA4T、PA6T以及PA9T、PA10T、PA1010等均聚聚酰胺,以及各种不同组成的模塑和

挤出共聚物。
不同种类聚酰胺塑料用下列指定的特征性能的值以及推荐用途和/或加工方法、特定应用、重要性

能、添加剂、着色剂、填料、增强材料等为基础的一种分类系统加以区分:

a) 黏数;

b) 拉伸弹性模量;

c) 成核剂的存在。
本部分适用于所有的均聚和共聚聚酰胺,且适用于目前正常使用的、未改性的及由着色剂、添加剂、

填料、增强材料、聚合物改性剂等改性的材料。
本部分不适用于单体浇铸类型的PA6和PA12。
本部分不意味着命名相同的材料必定具有相同的性能。本部分不提供用于说明材料特定用途和/

或特定加工方法所需的工程数据、性能数据和加工条件的数据。需要时,可按ISO1874-2中规定的试

验方法确定这些附加性能。
为了说明某种聚酰胺材料的特殊用途或保证加工的重现性,可在字符组5中给出附加要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO307 塑料 聚酰胺 第1部分:黏数测定(Plastics—Polyamides—Determinationofviscosity
number)

ISO527-2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件(Plastics—Determi-
nationoftensileproperties—Part2:Testconditionsformouldingandextrusionplastics)

ISO1874-2 塑料 聚酰胺模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定[Plastics—

Polyamide(PA)mouldingandextrusionmaterials—Part2:Preparationoftestspecimensanddetermi-
nationofproperties]

3 命名系统

3.1 概述

热塑性聚酰胺的命名和分类系统基于下列标准模式:
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