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前  言
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梁    材

1 范围

本标准规定了梁材的术语和定义、要求、检验方法、材积计算、抽样判定方法等。
本标准适用于生产和流通领域梁材产品的检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T144 原木检验

GB/T155 原木缺陷

GB/T4814 原木材积表

GB/T15787 原木检验术语

GB/T17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

3 术语和定义

GB/T155、GB/T15787界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
梁材 girderlog
柁材

架在墙上或柱子上用以支撑房架及房顶的横木。

4 要求

4.1 树种

适用的针、阔叶树种。

4.2 尺寸

4.2.1 检尺长

自4m以上,按0.2m进级。长级公差:+6
-2cm。

4.2.2 检尺径

自20cm以上,按2cm进级。

4.3 材质指标

材质指标应符合表1规定。
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