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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。
本标准起草单位:木材节约发展中心、中南林业科技大学、上海大不同木业科技有限公司。
本标准主要起草人:吴义强、喻迺秋、刘元、彭万喜、李贤军、李新功、李惠明、马守华、陶以明、

张少芳。 
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木材储存保管技术规范

1 范围

本标准规定了木材储存保管的总则、分类以及未保护处理木材、保护处理木材、废弃木材的储存保

管、储存场地规划、储存保管人员等的要求。
本标准适用于木材(包括原木、锯材、单板、人造板)生产、加工、使用、流通及消费领域中的储存

保管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3095 环境空气质量标准

GB3838 地表水环境质量标准

GB8978 污水综合排放标准

GB/T14019 木材防腐术语

GB/T15035 木材干燥术语

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB/T18959 木材保管规程

GB22280 防腐木材生产规范

GB/T22529 废弃木质材料回收利用管理规范

GB/T29407 阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范

GB/T29563 木材保护管理规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50354 建筑内部装修防火施工及验收规范

LY/T1068 锯材窑干工艺规程

LY/T1069 锯材气干工艺规程

LY/T1371 原木归楞

3 术语和定义

GB/T14019、GB/T15035、GB/T18959、GB/T18259及GB/T29563界定的术语和定义适用于本

文件。

4 总则

4.1 应符合国家或地方法规和相关标准中对人身安全和环境保护方面的要求。

4.2 储存保管的木材应符合检验检疫相关标准要求。
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