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氨纶长丝 动态可牵伸性能试验方法

1 范围

本标准规定了氨纶长丝动态可牵伸性能的试验方法。
本标准适用于线密度为10.0dtex~111.1dtex的氨纶长丝,其他规格可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4146(所有部分) 纺织品 化学纤维

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

3 术语和定义

GB/T4146(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
动态断裂伸长率 dynamicbreakingelongation
动态退绕状态下的断裂伸长率。

4 原理

试样以一定的速度进行主动退绕。在输入罗拉速度(即:退绕速度)不变的情况下,通过持续增加输

出罗拉速度,提高退绕时的牵伸比,直至试样断裂。以动态断裂伸长率,表征试样的动态可牵伸性能。
原理示意图如图1;结果示意图如图2。

图1 原理示意图
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