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家用纺织品
枕垫类产品荞麦皮填充物质量要求

1 范围

本标准规定了家用纺织品中枕、垫类产品荞麦皮填充物的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验

规则、包装、贮运和标识。

本标准适用于各种枕、垫类产品荞麦皮填充物质量的鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

荞麦皮 buckwheathusk

荞麦的外壳,分荞麦壳和荞麦片。荞麦壳一般由三片组成,连接着并仍然保持原有壳状的两片也计

为壳。

3.2

含壳率 percentageofhuskcontent

荞麦壳占荞麦皮的质量百分比含量。

3.3

含杂率 percentageoftrashcontent

在规定试样中,杂质质量对其试样质量的百分率。杂质指荞麦皮中含有的荞麦碎皮及非荞麦皮物

质,如沙土、枝叶、荞麦仁、荞麦粒、有害杂质等。

4 要求

4.1 产品的质量等级分为优等品、一等品和合格品。

4.2 产品的质量分为填充物的质量要求和卫生要求。

4.3 填充物的质量要求包括含水率、含杂率、荞麦仁粒数、含壳率等。填充物的质量要求见表1。
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