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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１８０６４：２００３《热塑性弹性体———命名和缩略语》（英文版）。

本标准作了下列编辑性修改：

———删除国际标准的前言；

———“国际标准”改为“国家标准”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会归口（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ６）。

本标准起草单位：中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心。

本标准主要起草人：王进、吴毅、徐天昊。
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引　　言

　　热塑性弹性体兼有硫化热固性橡胶和热塑性材料的多种特性和性能。因此，橡胶和塑料工业对当

今快速发展的聚合物的分类和命名体系的认可是很重要的。现行橡胶命名与缩略语标准（ＩＳＯ１６２９）和

塑料缩略语标准（ＩＳＯ１０４３１）均不能适合目前聚合物的分类和命名体系。建立本标准是为避免利益冲

突或定义不明确，允许在热塑性弹性体的缩略语解释中使用现存缩略语，也允许将来发展和扩充。

本标准使用已规定的缩略语。其目的是避免对已规定的热塑性弹性体有多个术语的情况发生，也

可以避免对已有的缩略语给出多种解释的情况发生。因此，本标准将合理使用ＩＳＯ１０４３１和ＩＳＯ１６２９

中列出的术语和符号。
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热塑性弹性体　命名和缩略语

１　范围

本标准建立了以聚合物和相关聚合物的化学组成为基础的热塑性弹性体的命名体系。规定了工

业、商业和政府用于识别热塑性弹性体的符号和缩略语。本标准的建立并不与现存的贸易名称和商标

相冲突，而是对它们的补充。

　　注１：本标准规定的弹性体缩略语名称应在技术文件和文献中使用。

　　注２：附录Ａ给出了过去在材料标准、技术公告、教科书、专利和贸易文献中使用的热塑性弹性体缩略语。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７　橡胶与胶乳　命名法（ｉｄｔＩＳＯ１６２９：１９９５）

ＩＳＯ１０４３１　塑料———符号和缩略语———第一部分：基础聚合物及其特性

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

热塑性弹性体　狋犺犲狉犿狅狆犾犪狊狋犻犮犲犾犪狊狋狅犿犲狉（犜犘犈）

ＴＰＥ

热塑性弹性体包含聚合物或聚合物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可像热塑

性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。

　　注：通常热塑性橡胶被当作热塑性弹性体术语使用。

３．２

热塑性的　狋犺犲狉犿狅狆犾犪狊狋犻犮（犜犘）

ＴＰ

ＴＰ用于表示热塑性弹性体缩略语的前缀。

４　命名体系

４．１　在前缀ＴＰ后应再加上表征热塑性弹性体类别的字母，详见第５章。

４．２　每种热塑性弹性体的缩略语应在连字号后再加上描述每种类别的专有部分的符号，详见第６章。

５　热塑性弹性体分类

５．１　犜犘犃

聚酰胺类热塑性弹性体（ｐｏｌｙａｍｉｄｅｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｅｌａｓｔｏｍｅｒ），由硬链段和软链段的交互嵌段共聚

物组成，硬链段为酰胺化学链，软链段为醚和（或）酯链。

５．２　犜犘犆

共聚多酯类热塑性弹性体（ｃｏｐｏｌｙｅｓｔｅｒｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃｅｌａｓｔｏｍｅｒ），由硬链段和软链段的交互嵌段共

聚物组成，主链上是酯和（或）醚。
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