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烟气集成净化专用碳基产品

1 范围

本标准规定了烟气集成净化专用碳基产品的术语和定义、分类、主要指标及技术要求、检验方法、检
验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于燃煤电厂烟气、有色金属冶炼尾气、烧结尾气、焦化烟气、垃圾焚烧烟气中的二氧化

硫、氮氧化物、汞等污染物的脱除用烟气集成净化专用碳基产品。
其他烟气中的二氧化硫、氮氧化物、汞等污染物的脱除所用的集成净化专用碳基产品也可参考本

标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6678—2003 化工产品采样总则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T7702.1 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定

GB/T7702.7 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定

GB/T7702.9 煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定

GB/T7702.10—2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气 氯乙烷蒸气防护时间的测定

GB/T7702.15 煤质颗粒活性炭试验方法 灰分的测定

GB/T16429 粉尘云最低着火温度测定方法

GB/T20451 活性炭球盘法强度测试方法

GB/T30202.2 脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第2部分:粒度

GB/T30202.3 脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第3部分:耐磨强度、耐压强度

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
集成净化 integratedpurification
一种二氧化硫、氮氧化物、汞及其他污染物协同脱除的烟气净化方式。

3.2
专用碳基产品 specialcarbon-basedproducts
具有一定吸附及催化性能,用于烟气集成净化的专用碳基材料。

3.3
4h硫容 4hourssulphurcapacity
在规定的试验条件下,4h内单位质量碳基产品吸附的二氧化硫的质量分数。
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