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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ１３８２：２００２《橡胶术语》一致性程度为非等效采用。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９８８７—１９９９《胶乳制品术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９８８７—１９９９《胶乳制品术语》相比，主要差异如下：

———增加了“２．３　有粉手套、２．４　无粉手套、２．５　一次性使用医用橡胶检查手套、２．６　一次性使用

灭菌橡胶外科手套、２．７　橡胶工业手套、２．８　橡胶家用手套、２．９　胶乳防毒手套、２．１０　胶乳

涂覆手套、２．１３　天然胶乳橡胶避孕套、２．１８　气象气球、２．１９　测风气球、２．２０　探空气球、

２．２６　胶乳防水领防水袖口、２．３８　胶乳衬背地毯、２．３９　胶乳人造革、２．４０　胶乳胶带、

２．４１　胶乳胶靴、３．５　附聚、３．６　膏化、３．２７　灭菌、４．３　施瓦兹值、４．７　球柄长度、４．９　升空

爆破高度、４．９　升空爆破压力、４．１２　导电性试验、４．１３　湿凝胶强度、４．１４　水抽提蛋白质的

测定、５．１４　早期凝块、５．２８　补丁、５．２９　残渣”共３０个术语；

———修改了“胶乳制品（原版２．１）、胶乳海绵制品（原版２．２）、芯栓胶乳海绵（原版２．３）、胶乳气球

（原版２．４）、雷达校准气球（原版２．５）、胶乳手套（原版２．６）、橡胶避孕套（原版２．１０）、胶乳胶

管（原版２．１３）、胶乳密封胶（原版２．１４）、胶乳导管（原版２．１５）、胶乳水泥（原版２．１７）、胶乳面

罩（原版２．２１）、胶乳无纺布（原版２．２２）、胶乳鬃垫（原版２．２３）、浸胶（原版３．１）、直浸法（原版

３．２）、凝固剂浸渍法（离子沉积法）（原版３．３）、热敏化法（原版３．４）、迟缓胶凝法（原版３．１０）、

絮凝（原版３．１４）、熟成（原版３．１８）、充气定型（原版３．１９）、沥滤（原版３．２０）、预硫化（原版

３．２６）、后硫化（原版３．２７）、辐射硫化（原版３．２９）、去氨（原版３．３５）、氯仿值法（原版４．１）、附

着量（原版４．２）、沉降量（原版４．３）、爆破性能（原版４．５）、针孔漏水试验（原版４．７）”共３２个

术语。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ４）

归口。

本标准起草单位：江阴嘉乐威胶乳制品有限公司、中橡集团株洲橡胶塑料工业研究设计院、江阴出

入境检验检疫局。

本标准主要起草人：徐永平、邓一志、高乃东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９８８７—１９８８、ＧＢ／Ｔ９８８７—１９９９。
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胶 乳 制 品 术 语

１　范围

本标准规定了胶乳制品专业主要技术用语及其定义。

本标准适用于胶乳制品专业制修订标准及编写技术文件、书刊时使用。

２　制品

２．１

　　胶乳制品　狉狌犫犫犲狉犾犪狋犲狓狆狉狅犱狌犮狋狊

以天然胶乳、合成胶乳或人造胶乳为主要原料经一定工艺而制成的制品。

２．２

　　胶乳手套　狉狌犫犫犲狉犾犪狋犲狓犵犾狅狏犲

以胶乳为主要原料经浸渍、涂覆等工艺而制得的手套。

２．３

　　有粉手套　狆狅狑犱犲狉犲犱犵犾狅狏犲

为便于穿戴，通常在制造过程中采用涂粉工序所生产的手套。

２．４

　　无粉手套　狆狅狑犱犲狉犳狉犲犲犵犾狅狏犲

在手套生产过程中有意识不采用涂粉工序或虽采用涂粉工序但有意识去除粉而生产的手套。

２．５

　　一次性使用医用橡胶检查手套　狊犻狀犵犾犲狌狊犲犿犲犱犻犮犪犾狉狌犫犫犲狉犲狓犪犿犻狀犪狋犻狅狀犵犾狅狏犲

以天然胶乳或合成胶乳为主体原料经一定工艺制成的用于医用检查和诊断治疗过程中防止使用者

和病人之间交叉感染的手套。

２．６

　　一次性使用灭菌橡胶外科手套　狊犻狀犵犾犲狌狊犲狊狋犲狉犻犾犲狉狌犫犫犲狉狊狌狉犵犻犮犪犾犵犾狅狏犲

以天然胶乳或合成胶乳为主体原料经一定工艺制成的用于外科手术操作中以保护使用者和病人、

避免交叉感染的手套。

２．７

　　橡胶工业手套　狉狌犫犫犲狉犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾犵犾狅狏犲

以天然胶乳或合成胶乳为主体原料制成的工、农、林、牧、渔业等领域使用的劳动保护手套。

２．８

　　橡胶家用手套　狉狌犫犫犲狉犺狅狌狊犲犺狅犾犱犵犾狅狏犲

以天然胶乳或合成胶乳为主体原料制成的作为家用的手套。

２．９

　　胶乳防毒手套　犪狀狋犻狋狅狓犻犮犾犪狋犲狓犵犾狅狏犲

以胶乳为主要原料制成的用于防护人体手部不受毒剂液滴、蒸气等伤害的手套。

２．１０

　　胶乳衬里手套　犾犪狋犲狓犾犻狀犻狀犵犵犾狅狏犲

内层带有织物衬里结构的胶乳手套。

１

犌犅／犜９８８７—２００８




