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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准是在参考欧盟标准EN12209:2003《建筑五金 锁及锁舌 机械锁、锁舌及锁扣板 要求和

试验方法》的基础上对GA/T73—1994进行修订的。
本标准代替GA/T73—1994《机械防盗锁》。
本标准与GA/T73—1994相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———修改了锁具的安全级别划分(见4.1.2,1994年版的4.1);
———修改了锁体外壳、锁舌面板和锁扣盒(板)的用料(见5.1,1994年版的5.1);
———修改了主锁舌的伸出长度和强度参数(见5.1.4,1994年版的5.1.6);
———修改了钩舌/爪舌强度的参数,并增加了钩舌/爪舌侧向静压力,钩舌的抗脱出力项目(见

5.2.2,1994年版的5.2.4~5.2.6);
———增加了斜舌伸出长度、斜舌强度要求(见5.2.3);
———修改了执手、拉手和密码锁刻度盘强度的参数(见5.2.4,1994年版的5.2.9);
———修改了锁扣盒(板)强度的参数,并增加了锁扣板的侧向压力、拉力和提力项目(见5.2.5,

1994年版的5.2.9);
———增加了锁舌、钥匙和密码锁刻度盘灵活性的要求,对钥匙和密码锁刻度盘灵活性的技术参数进

行调整(见5.3);
———删除了密码式机械防盗锁外壳强度项目(1994年版的5.4);
———增加了金属外露零件耐腐蚀的试验及判定要求(见5.5);
———删除了锁头结构中的磁弹子结构(1994年版的5.5);
———删除了弹簧工作寿命要求(1994年版的5.1.8);
———修改了标志、包装、运输和贮存要求(见第9章,1994年版的第9章);
———对标准作了编辑性调整,把原有的插图作为标准单独的章节列出,称为试验器械插图,同时把

原第6章的“试验准备”改为单独的章节以附录方式列出,称为“试验器械”。
本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会实体防护设备分技术委员会(SAC/TC100/

SC1)提出并归口。
本标准起草单位:公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心、公安部安全与警用电子产

品质量检测中心、浙江保德安锁业有限公司、浙江鸿利锁业有限公司、万嘉集团有限公司、王力集团有限

公司、浙江佳卫锁业有限公司、浙江忠恒锁业有限公司、烟台三环集团锁业有限公司、浙江巨力工贸有限

公司、宁波市镇海神舟锁业有限公司、广东金点原子制锁有限公司。
本标准主要起草人:潘灏、罗保德、贾君淼、马铭宇、程新民、王跃斌、程飞、柳小勇、张永治、应军。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GA/T73—1994。
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机械防盗锁

1 范围

本标准规定了机械防盗锁的术语和定义、分类、级别和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于防盗安全门上使用的插芯式、外装式和密码式机械防盗锁。防盗保险柜(箱)上使用

的机械防盗锁可部分参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T15729—2008 手用扭力扳手通用技术条件

ISO4628-2:2003 色漆和清漆 涂层破坏的评价 一般类型破坏的程度、数量及大小的评定 第2
部分:起泡程度的表示方法(Paintsandvarnishes—Evaluationofdegradationofcoatings—Designation
ofquantityandsizedefects,andofintensityofuniformchangesinappearance—Part2:Assessmentof
degreeofblistering)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
机械防盗锁 burglary-resistantmechanicallock
通过机械传动装置操控锁具的启闭。具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启功能要求的

机械锁。

3.2
防钻 drillingresistant
锁具抵御便携式电钻钻切,导致使用拨动工具打开锁具的能力。

3.3
防锯 sawingresistant
抵抗普通手持式钢锯锯割主锁舌(栓),使其失去作用的能力。

3.4
防撬 pryingresistant
锁具在处于锁定状态下,抵抗撬棍撬开锁具的能力。
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