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前  言
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碳酸钠生产技术规范

1 范围

本标准规定了碳酸钠生产技术的术语和定义、基本生产要求、设计要求、生产过程控制、生产设备维

护和保养、产品品质及包装要求、生产工艺安全、工业卫生设计及工作场所有害因素职业接触限值。
本标准适用于现有、新建(含改、扩建)的采用氨碱法、联碱法和天然碱加工法生产工业碳酸钠的生

产工艺过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB210.1—2004 工业碳酸钠及其试验方法 第1部分:工业碳酸钠

GB4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯

GB4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯

GB4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB50016 建筑设计防火规范

GB50046 工业建筑防腐蚀设计规范

GB50187 工业企业总平面设计规范

GB50489 化工企业总图运输设计规范

GBZ1 工业企业设计卫生标准

GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
碳酸钠生产企业 sodiumcarbonateenterprise
以原盐为原料,采用联碱法(侯氏制碱法)、氨碱法(索尔维法)生产碳酸钠的企业和以天然碱加工法

生产碳酸钠的企业。

3.2 
联碱法 combined-sodaprocess
侯氏制碱法 hou’ssodaprocess
以合成氨装置生产的氨和二氧化碳及原盐为原料生产碳酸钠并联产氯化铵的方法。

3.3 
氨碱法 ammonia-sodaprocess
索尔维法 SolvaysodaProcess
以原盐和石灰石为主要原料,以氨为中间辅助材料生产碳酸钠的方法。
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