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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T30586—2014《连铸轧制铜包铝扁棒、扁线》,与GB/T30586—2014相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了“范围”,(见第1章,2014年版的第1章);

b) 更改了“规范性引用文件”(见第2章,2014年版的第2章);

c) 更改了“术语和定义”(见第3章,2014年版的第3章);

d) 更改了产品分类(见4.1,2014年版的4.1);

e) 更改了“尺寸偏差”的内容,增加了长度偏差要求(见5.2.1),更改了圆角半径允许偏差(见

5.2.3,2014年版的4.3.2),更改了包覆层厚度的判定条件(见5.2.5,2014年版的4.3.4);

f) 更改了密度要求(见5.3,2014年版的4.10);

g) 更改了室温力学性能要求,删除了布氏硬度要求(见5.4、表6,2014年版的4.4、表4);

h) 更改了弯曲性能要求(见5.5.1、附录B,2014年版的4.5.1、附录B);

i) 更改了界面结合强度要求(见5.7,2014年版的4.7);

j) 更改了化学成分的试验方法(见6.1,2014年版的5.1);

k) 增加了长度的测试方法(见6.2.1),更改了厚度的试验方法(见6.2.2,2014年版的5.2.2),更改

了包覆层体积比的试验方法(见6.2.4,2014年版的5.2.4);

l) 更改了密度的试验方法(见6.3,2014年版的5.9);

m) 更改了界面剪切强度的试验方法(见6.7、附录D,2014年版的5.6、附录D)。
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铜 包 铝 扁 棒

1 范围

本文件规定了铜包铝扁棒的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质
量证明书和订货单(或合同)内容。

本文件适用于输电、变电、配电等系统用的铜包铝扁棒(以下简称“扁棒”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1423 贵金属及其合金密度的测试方法

GB/T2317.3 电力金具试验方法 第3部分:热循环试验

GB/T2900.10 电工术语 电缆

GB/T3048.2 电线电缆电性能试验方法 第2部分:金属材料电阻率试验

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T3246.2 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分:低倍组织检验方法

GB/T4909.6 裸电线试验方法 第6部分:弯曲试验 单向弯曲

GB/T5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T8005.1 铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺

GB/T9327 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下电力电缆导体用压接式和机械式连接金具 
试验方法和要求

GB/T16743 冲裁间隙

GB/T16825.1 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机 测力系统的检验与

校准

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

GB/T22638.1 铝箔试验方法 第1部分:厚度的测定

YS/T482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

3 术语和定义

GB/T8005.1、GB/T2900.10界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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