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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００８５：２００４《电气绝缘　耐热性分级》（英文版）。

为便于使用，本标准与ＩＥＣ６００８５：２００４相比做了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的“前言”和“引言”；

———本标准中第２章“规范性引用文件”中的引用标准，凡是与ＩＥＣ（或ＩＳＯ）对应的国家标准的均

用国家标准替代。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９８９《电气绝缘的耐热性评定和分级》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９８９相比的主要变化如下：

———标准的核心部分对耐热分级的表示方法作了修改（见表１）；

———本标准中增加了术语和定义一章；

———原ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９８９中叙述的内容在本次修订中大部分已删除；

———本标准中增加了“参考文献”，列出了电气绝缘的耐热性评定和分级中可能会参考的标准。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电气绝缘材料与系统评定标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１２）归口。

本标准主要起草单位：桂林电器科学研究所。

本标准主要起草人：于龙英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ１１０２１—１９８９。
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电气绝缘　耐热性分级

１　范围

本标准规定了在确定电气绝缘材料（ＥＩＭ）或绝缘材料的简单组合（ＧＢ／Ｔ１１０２６．１），电气绝缘系统

（ＩＥＣ６２１１４）和电气设备的绝缘耐热性分级时应用国际标准所遵循的导则。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１０２６．１—２００３　电气绝缘材料　耐热性　第１部分：老化程序和试验结果的评价（ＩＥＣ

６０２１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０２１６５　电气绝缘材料　耐热性　第５部分：绝缘材料相对温度指数（ＲＴＥ）的测定

ＩＥＣ６０２１６６　电气绝缘材料　耐热性　第６部分：使用固定时间系统方法确定绝缘材料的温度指

数（ＴＩ和ＲＴＥ）

ＩＥＣ６１８５７１　电气绝缘系统　耐热性评定程序　第１部分：通用要求　低电压

ＩＥＣ６２１１４　电气绝缘系统　耐热性分级

３　定义和术语

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

电气绝缘材料　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狌犾犪狋犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾

具有可忽略不计的电导率，或者由这类材料的简单组合，在电气装置中用以隔离不同电位的导电部

件的固体（材料）。

注１：在英语中，术语“绝缘材料”有时包含较宽的含义，包括绝缘液体和绝缘气体。

注２：为达到某种试验目的，电极加在材料试样上，而不是这种组合正式地构成一个ＥＩＳ（电气绝缘系统）那样试验。

３．２

电气绝缘材料的简单组合　狊犻犿狆犾犲犮狅犿犫犻狀犪狋犻狅狀狅犳犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狌犾犪狋犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾狊

ＥＩＭ（电气绝缘材料）的组合，以接合的状态供货，用于设备的生产制造。

注：例如一种由纸层压在聚乙烯、对苯二甲酸酯薄膜（ＧＢ／Ｔ５５９１）组成的柔软材料在某种意义上构成一个“简单的

组合”，ＥＩＭＳ（电气绝缘材料）是通过设备制造过程组合而不是某种意义上“简单组合”的构成。

３．３

电气绝缘系统（犈犐犛）　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犻狀狊狌犾犪狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

绝缘结构包括一种或多种电气绝缘材料（ＥＩＭＳ）与导电部件联合在一起，在电气设备中使用。
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