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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１５４９０：２００８《精细陶瓷（先进陶瓷、先进技术陶瓷）———室温下块体陶瓷拉伸

强度试验方法》（英文版）。

本标准在采用ＩＳＯ１５４９０：２００８时，做了以下技术性修改：

———引用标准ＩＳＯ３６１１：１９７８改为引用ＧＢ／Ｔ１２１６；

———引用标准ＩＳＯ７５００１：２００４改为引用ＧＢ／Ｔ１６８２５１；

———删除５．３、６．２、６．３和７．２的注。

本标准还做了以下编辑性修改：

———用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

———删除国际标准的前言。

本标准附录Ａ是规范性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９４）归口。

本标准起草单位：北京中材人工晶体有限公司、中国科学院上海硅酸盐研究所、中国建筑材料科学

研究总院、清华大学。

本标准主要起草人：周丽玮、蒋丹宇、包亦望、龚江宏、高建华、朱国强、冯涛、徐兵、黄德信、李雨林、

徐海芳。

本标准为首次发布。
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精细陶瓷室温拉伸强度试验方法

１　范围

本标准规定了室温下块体精细陶瓷、晶须增强或颗粒增强陶瓷基复合材料单向拉伸强度试验方法

的原理、仪器设备、试样、试验步骤和结果计算等。

本标准可适用于材料开发、材料对比、质量控制、表征和建立设计数据库。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２１６　外径千分尺

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００８，ＩＳＯ７５００１：２００４，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　拉伸应力　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狊狊

对试样施加的拉力除以试样标距区原始截面积所得的值。

３．２

　　拉伸强度　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

在拉伸强度试验中试样断裂时的拉伸应力。

３．３

　　最大拉伸力　犿犪狓犻犿狌犿狋犲狀狊犻犾犲犳狅狉犮犲

在拉伸强度试验中对试样施加的最大力。

３．４

　　标距区　犵犪狌犵犲狊犲犮狋犻狅狀

拉伸试样中部横截面积相同的受力部分。

３．５

　　夹持段　犵狉犻狆狆犲犱狉犲犵犻狅狀

试样两端被拉伸试验机夹具夹持的部分。

３．６

　　夹具　犵狉犻狆狆犻狀犵犱犲狏犻犮犲

试验中夹持试样并将载荷传递到试样的装置。

３．７

　　弯曲应变分量　犫犲狀犱犻狀犵狊狋狉犪犻狀犮狅犿狆狅狀犲狀狋

由于试样不对中在标距区表面产生的弯曲应变与平均应变之比。
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