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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４３０１—１９９３《整体硬质合金锯片铣刀》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４３０１—１９９３相比主要变化如下：

———修改了原标准中的图１，其基本尺寸外径用犱表示，内孔用犇表示；

———修改了原标准中的表１（取消了基本尺寸犱、犇、犔的极限偏差值和部分参考值γ０、α０、犇１、犺、γ、

犵、犙、犓γ′）；

———修改了原标准中的３．２（在铣刀后加“的标记”三字）；

———修改了原标准中的４．１（将外观要求中的污垢修改为：明显的空隙）；

———修改了原标准中的４．２（将刀齿三侧面修改为：刀齿侧面）；

———修改了原标准中的４．２（将内孔的表面粗糙度上限值犚犪１．２５μｍ修改为：犚犪０．８μｍ）；

———修改了原标准中的４．５（在铣刀后增加：“推荐”两字）；

———修改了原标准中的６．１（将硬质合金用途分组代号修改为：铣刀材料的牌号或用途代号）；

———取消了原标准中的性能试验部分。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准全国刀具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９１）归口。

本标准起草单位：成都工具研究所。

本标准主要起草人：刘玉玲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４３０１—１９９３。

Ⅰ

犌犅／犜１４３０１—２００８



整体硬质合金锯片铣刀

１　范围

本标准规定了整体硬质合金锯片铣刀的型式和尺寸、外观、表面粗糙度、位置公差、材料、硬度、标志

和包装等基本要求。

本标准适用于直径８ｍｍ～１２５ｍｍ的整体硬质合金锯片铣刀（以下简称铣刀）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２０７５　切削加工用硬切削材料的分类和用途　大组和用途小组的分类代号（ＧＢ／Ｔ２０７５—

２００７，ＩＳＯ５１３：２００４，ＩＤＴ）

３　型式和尺寸

３．１　铣刀的型式和尺寸按图１和表１。

犱＝８ｍｍ～６３ｍｍ型式　犱＝８０ｍｍ～１２５ｍｍ型式

图１　整体硬质合金锯片铣刀
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