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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ２８３—１９９４《铜中间合金锭》（原ＧＢ／Ｔ８７３６—１９８８）。

本标准与ＹＳ／Ｔ２８３—１９９４《铜中间合金锭》相比，主要变化如下：

———增加了ＣｕＳｉ２０、ＣｕＭｎ３０、ＣｕＭｇ１５、ＣｕＣｄ４８、ＣｕＣｒ７、ＣｕＢ５、ＣｕＺｒ５、ＣｕＡｓ２３共计８个牌号。

———物理规格增加了一种Ｃ型中间合金锭。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草。

本标准主要起草人：王丽、刘刚、刘关强、韩淑敏、王俊峰、隋素娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ２８３—１９９４。
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铜 中 间 合 金 锭

１　范围

本标准规定了铜中间合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订

货单（或合同）内容。

本标准适用于配制合金用的铜中间合金锭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

３　要求

３．１　产品分类

铜中间合金锭的种类、牌号符合表１的规定。

表１　铜中间合金锭种类

合金种类 牌　　号

铜硅 ＣｕＳｉ１６、ＣｕＳｉ２０

铜锰 ＣｕＭｎ２８、ＣｕＭｎ３０、ＣｕＭｎ２２

铜镍 ＣｕＮｉ１５

铜铁 ＣｕＦｅ１０、ＣｕＦｅ５

铜锑 ＣｕＳｂ５０

铜铍 ＣｕＢｅ４

铜砷 ＣｕＡｓ２３

铜磷 ＣｕＰ１４、ＣｕＰ１２、ＣｕＰ１０、ＣｕＰ８

铜镁 ＣｕＭｇ１０、ＣｕＭｇ１５、ＣｕＭｇ２０

铜镉 ＣｕＣｄ４８

铜铬 ＣｕＣｒ７

铜硼 ＣｕＢ５

铜锆 ＣｕＺｒ５

３．２　标记示例

产品标记按产品名称、型号、牌号和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用ＣｕＣｒ７制造的Ａ形铜中间合金锭标记为：

铜中间合金锭Ａ　ＣｕＣｒ７　ＹＳ／Ｔ２８３—２００９

３．３　化学成分

３．３．１　铜中间合金锭的化学成分应符合表２的规定。
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