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前　　言

　　本标准由中国畜产品流通协会提出。

本标准由中华全国供销合作总社归口。

本标准起草单位：中国畜产品流通协会、原内蒙古畜产进出口公司、原内蒙古海拉尔畜产公司、吉林

工程技术师范经济技术学院。

本标准主要起草人：赵佐仙、李茂珍、孙大安、于先国、赵国范。

本标准首次发布。

Ⅰ

犌犎／犜１０４１—２００７



绵　　羊　　皮

１　范围

本标准规定了绵羊皮的定义、初加工、品种和等级划分、试验方法、包装、贮存、运输要求。

本标准适用于细毛或半细毛绵羊皮、改良绵羊皮、本种绵羊皮的加工与流通。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

细毛、半细毛绵羊皮

从屠宰后的细毛、半细毛绵羊身上剥下的，未经鞣制的生皮。

２．２

改良绵羊皮

从屠宰后的杂交改良绵羊身上剥下的，未经鞣制的生皮。

２．３

本种绵羊皮

从屠宰后的本、土种绵羊或其在杂交改良过程中被毛质量未达到改良绵羊要求的绵羊身上剥下的，

未经鞣制的生皮。

２．４

板质良好

皮板纤维组织紧密，皮板足壮，厚薄均匀，油性足，弹性强，光泽好。

２．５

被毛紧密

细毛、半细毛绵羊皮的整个被毛纤维稠密，呈柱型毛丛，油汗充足，弹性好，顶端闭合性好。

２．６

柱型毛丛

毛丛内的毛纤维长度、细度、弯曲度整齐均匀，毛丛呈柱状。

２．７

同质毛

整个被毛由同一类型毛纤维组成。

２．８

主要部位

两侧空肷直线以内以及颈肩部以下至尾根部（详见图１）。
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