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油 系 针 状 焦

1 范围

本标准规定了油系针状焦的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、贮存、运输和质

量证明书。
本标准适用于以含芳烃的石油类重质油为原料,经原料预处理、延迟焦化生产的煅前针状焦及再经

煅烧的煅后针状焦,可用作石墨电极、锂离子电池负极材料、特种炭素制品等的原料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T387 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)

GB/T1429 炭素材料灰分含量的测定方法

GB/T1997 焦炭试样的采取和制备

GB/T2001 焦炭工业分析测定方法

GB/T2286 焦炭全硫含量的测定方法

GB/T3074.4 石墨电极热膨胀系数(CTE)测定方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8719 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定

GB/T19227 煤中氮的测定方法

GB/T21354 粉末产品 振实密度测定通用方法

GB/T24526 炭素材料全硫含量测定方法

GB/T32158 煤系针状焦

YB/T5189 炭素材料挥发分的测定

3 产品分类

按针状焦的用途分为三个类别,即锂离子电池负极材料用煅前针状焦、锂离子电池负极材料用煅后

针状焦、石墨电极用煅后针状焦。
示例1:
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